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Tufstenen kerken in Groningen

WIE AAN DE GRONINGER KERKEN DENKT, HEEFT
VEELAL DE HOOGGEROEMDE BAKSTEMEN
BOUWWERKEN VOOR OGEN. MAAR WE MOGEN
NIET VERGETEN DAT ER OOK EEN Ti)D IS GEWEEST,
WAARIN DE KERKEN VAN TUFSTEEN WERDEN
GEBOUWD. VAN DIE OUDSTE STENEN KERKEN IS
NOG VERRASSEND VEEL BEWAARD GEBLEVEN.
OVER DE EERSTE STENEN KERKEN IN GRONINGEN

GAAT DIT ARTIKEL.

Een kerstening met hindernissen

Het verhaal is bekend. Nadar Liudger buiten Helwerd de
zanger Bernlef van zijn sinds drie jaren bestaande blindheid
had genezen, reden beiden te paard naar het noorden. In
Usquert troffen ze een oratorium, waar ze tot God baden en
hem dankten dat Bernlef weer ziende was geworden. Het
moet tussen 787 en 792 zijn gebeurd, de periode waarin
Liudger in vijf Friese gouwen, van de Lauwers tot het Oost-
friese hoogveengebied, als missionaris werkzaam was.!
Aan dit verhaal over Lindger en Bernlef danken we het oud-
ste bericht over een christelijk bedehuis in Groningerland.
In Liudgers tijd zal het een van de weinige zijn geweest.

De tijden waren nict gunstig. De politicke situatie was nog
ongewis: het Frankische gezag was niet onaangevochten.
Liudger moest in 792 de wijk nemen vanwege een opstand
onder leiding van Unno en Eilrar, de kerken werden ver-
brand en de dienaren Gods verdreven.? Ook de kerkelijke
organisatie was nog onvoldoende hechr. Her aantal volge-
lingen dat na het vertrek van de missionaris de nazorg

ap zich kon nemen, was bescheiden. Inheemse religieuze
overtuigingen kregen al spoedig weer de overhand.?

In 804 befindigde Karel de Grote de langdurige, steeds op-
laaiende strijd met de Saksen door tenduizend mannen,

vrouwen en kinderen te deporteren. De Saksen waren ge-
1 De tufstenen westgevel van de toren in Zuidwolde, dwongen, het christelijk geloof en de christelijke godsdienst

1 Wilthelm Dickamp, ed., ‘Vita sancti Lindgeri auctore Alfredo’, cap. 25, in: Wilhelm Dickamp, Die vitae saneti Livdgeri, Geschichrsgquellen
des Risthums Minster 4, Munster 1881, 1-53, hier 3o-31. Volledige Duitse vertaling van de Vita door Basilius Senger in: Basilius Senper,
Liudger in seiner Zeit, Munster 1982, 19-45; het verhaal over Lindger en Bernlef 38-40. Nederlandse vertaling van de episode door

H. Schoonhoven, "Vita Sancti Lindgert', Groninger Kerken, 0 (1g8g) 46-47. Parafrase onder andere van H. Halbertsma, *Liudger in
Usquert', Groninger Kerken, 6 (1089} 49-51.

Diekamp, "Vita Liudgeri® , cap. 20; vertaling: Senger, Livdger, 37,

Voor een algemeen overzicht van het beloop der kerstening in relarie tor de kerkbouw: Heinrich Schmidr, “Kirchenbau und “zweire

-

Christianisterung” im friesisch-siichsischen Kistengebiet withrend des hihen Mittelalters®, in: Niedersachsuches Jahrbuch fiir
Landesgeschichte, g (1987) 63-93. Voorts: Christian Mossig, *Mittelalterliche Kirchengeschichte', in: Karl-Emst Behre en Hajo van
Lengen, Ostfrieslond. Geschichte und Gestalt einer Kolturlandschaft, Aurich 19as, 27-37: Heinrich Sehmide, *Christianisierung im Gstlichen
Friesland', in: Antje Sander-Berke, red., Fromme Friesen. Mattelalterdiche Kirchengeschichte Ostfrieslands, Oldenburg 1997, g-25.



2 Een romantische voorstelling van Liudger en Bernlef, met

het oratorium van Usquert op de achtergrond.

te aanvaarden en met de Franken één volk te vormen 4 De
‘prediking met de ijzeren tong' kon voortgang vinden,
Nieuwe onzekerheid brachten de invallen van de
Noormannen in de negende en tiende ecuw. Hoewel van
specifieke invallen in Groningerland weinig is geboek-
staafd, zullen ze ook het gebied ssen Lauwers en Eems
niet onberoerd hebben gelaten en een ongestoorde ontwik-
keling in de weg hebben gestaan,

Al kwam in de tiende eeuw de kerkbouw weer enigermate
op gang, cerst in de tweede helft van die eeuw nam de
bouwactiviteit duidelijk e, Het kersteningsproces nam
geruime tijd in beslag en verliep allerminst rechtlijnig.

De ontvankelijkheid bij de sociale bovenlaag bepaalde het
succes van de missie: de beslissing van de machtigen was
maatgevend. Ook had het Christendom doorgaans meer
aanhang in de grotere bevolkingsconcentraties en de han-
delsplaatsen dan in de gebieden met verspreide bewoning.

Houten kerken

Ook in deze tijd van zich vithreidend Christendom werden -
de kerken in onze streken nog steeds van hout gebouwd,
De plaats van hun vestiging is bij uitzondering met zeker-
heid bekend, al mogen we veronderstellen dat seendkerken
als die van Usquert, Farmsum, Leens en Loppersum, waar
de dekens of proosten zetelden en recht spraken, op houten
voorgangers teruggaan. Bovengronds is er in elk geval niets
bewaard gebleven en ook het oudheidkundig bodemonder-
zoek heeft weinig aan het licht gebracht. Behalve onder de
Martinikerk in Groningen en onder de kerk van Noordlaren
zijn in de provincie Groningen tot dusver geen archeologi-
sche aanwijzingen voor houten kerken gevonden.’ De vond-
sten onder de voormalige Sint-Walburgkerk in de stad
Groningen zijn voorwerp van discussie. De resten van de
palen onder de Martinikerk worden gedateerd op ca. Boo,
de datering van de palen onder de Noordlaarder kerk is
anzeker. De afmetingen van beide kerken waren beschei-
den: het opgegraven deel van de oudste Martinikerk mat

6 bij 13,5 meter; het schip van de kerk in Noordlaren was
6,5 meter breed en waarschijnlijk niet meer dan g meter
lang. De paalgaten en de houtresten die onder de voormali-
ge Sint-Walburgkerk zijn aangetroffen, zijn achtereenvol-
gens geinterpreteerd als toebehorend aan een gebouw van
semi-profane aard, bijvoorbeeld een op het bisschoppelijk
bezit gevestigd gastenverblijf, en als toebehorend aan een

houten kapel. Het drieschepige gebouw was 12,0 m lang bij

een breedte van 8,5 tot 10,0 m; het middenschip was 5,0 (s
tot 6,5 m breed. De datering van de houtresten is voor twee

palen laatstelijk bepaald op de tweede helft van de elfde

eeuw, voor twee andere op de eerste helft van de tiende

ecuw. Omdart de bouwdarum van de kapel op historische
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3 Plattegrond van de kerk van Noordlaren; binnen de muren van het schip zijn
acht paalkuilen {vier aan elke zijde] met stippeling weergegeven.

4 Aldus Einhard, Vita Careli Magni; vertaling Patrick de Rynck, Het leven van Karel de Grote, Amsterdam 1ggg, 28-29. Voor de context a.a.
Dieter Higermann, Karl der Grosse. Herrscher des Abendlandes, Berlijn-Miinchen 2000, 474-478.

5  Martinikerk, Groningen: H, Halbertsma, ‘Archeologisch Nieuws, Groningen®, Niewwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidbundige
Band (verder: Niewwsbull. K.N.O.B.), 70 (1971) 79-81; plattegrond bij I.N. Lanting, ‘De ouderdom van de houten gebouwen onder de
St-Walburg- en Martinikerk’, in: | W. Boersma, L.EJ. van den Broek en G.J.1. Offerman, Groningen 1040, Archeologie e oudste geschiedenis
van de stad Graningen, Bedum 1990, 155-174, hier thy, afb. 8.7. Noordlaren: H. Halbertsma, *Archeologisch Nicuws, Noordlaren', Bulletin
Keninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (verder: Bull. K.N.O.B.), 76 (1977) 29-33: GW.CL van Wezel, *De oude kerk van Noordlaren’,

Bull. K.N.OLB., 76 (1977) 216-232, hier 218-219 en afh. 2,
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4 Mateegrond van de twee houten kerken van Narg.

Bovenste tekening met de paalkuilen van de cerste kerk; onderste tekening

met de veldkeien waar de tweede kerk op rustte.

gronden niet lang na 1o75 wordt gesteld, moeten de laatst-
genoemde resten van hergebruike hout afkomstig zijn.®

Dae het aantal kerken schaars was, mag ook blijken uir de
Vita Walfridi, waarin wordt verhaald dat Walfridus, die om-
streeks 1000 moet hebben geleefd, van Bedum it dagelijks
naar Groningen liep om daar ter kerke te gaan. Nadat hij
door de Noormannen was vermoord, bouwden zijn verwan-
ten over zijn graf een houten bedehuis, “maar niet lang
daarna (...) op dezelfde plaats (...) een stenen kerk."” Onder
de keienfundering van het voormalige wifstenen koor van
de Walfriduskerk zijn eikenhouten baddings aangetroffen,
klaarblijkelijk om de keien niet in de slappe klei te laten
wegzakken. Sommige stukken hout waren getuige in-

kepingen en geboorde gaten voor houten nagels atkomstig
van een ouder houten gebouw. De aard van dit gebouw is
naar vanzelf spreekt niet vast te stellen,®

De bouwwijze van de houten kerken zal weinig hebben
verschild van die van de boerenhoeven: een langwerpig ge-
bouw met ingangen aan de lange zijden.? Volstond voor een
kapel nog een enkelvoudig gebouw, voor het functioneren
als kerk werd aan de postzijde een vrijwel vierkant, versmald
koor toegevoegd.

War de constructie berreft zijn twee typen te onderscheiden.
Het ene gaat uit van ingegraven palen, met dwarsverbin-
dingen die een raamwerk vormen. Het kan eventueel met
schoren worden verstevigd. Onder gunstige omstandig-
heden kan dit type sporen in de bodem achterlaten. Bij het
andere type is het raamwerk op houten regels of draag-
balken geplaatst, die hetzij ‘koud’ op de grond hetzij (en
dar is verkieslijker) op een rij aan de bovenzijde viakke veld-
keien zijn gelegd. De invloed van het vocht in de bodem is
zo veel geringer; daarom krijgt in Noordwest-Europa het
tweede type allengs de overhand. Het spreekt vanzelf dat
van dit tweede type minder sporen zijn overgebleven.

De wanden bestonden veelal uit gevlochten en met leem
bestreken twijgen. Van later tijd is de *pallisadenbouw’ met
wanden van verticaal geplaatste planken. De dakbedekking
zal in onze streken doorgaans van riet zijn geweest.

Dat het aantal aanwijzingen voor houten kerken in Gro-
ningen zo gering is, hoeft niet te betekenen dat er niet
meer zijn geweest. Nog afgezien van de omstandigheid dat
het tweede genoemde tvpe zich maar bij vitzondering laat
traceren, is de conserveringsmogelijkheid van hout in een
vochtige omgeving slecht: vooral op de overgang van droog
naar nat gaat hout door verrotting snel te gronde. Voor een
houten gebouw wordt een levensduur van vijftig jaar reéel
geachr.'™

Bij de vergankelijkheid van nature voegt zich dan nog het

6 H.T. Waterbolk, *Het houten gebouw onder de St.-Walburgkerk te Groningen', in: Boersma, Graningen 1040, 145-154; idem,
‘Middeleeuwse houten gebouwen op het Martinikerkhof te Groningen', in: Groningse Volksalmanak 1ggo, 153-168; LN, Lanting, ‘Nog-
matls de bowwdatums van het houten gebouw onder de St.-Walburgkerk, en van de houten en tufstenen voorgangers van de Martini-

kerk”, in: Graningse Volksalmanak 1ggo, 16g-178.

7 Passio sanctorum maryrum Walfridi et Radfridi filii eius vecesima secunda die iunii, vertaling Remi van Schaik, in: Remi van Schaik,
Watfridus van Bedum. Een duizend joar oude Groninger overlevering, Groningen 1985, 136-140, hier 136/137, 148(140. Vgl. Remi van Schaik,
‘De Sint-Walfriduskerk van Bedum, Opbouw en verval van een monument’, Groninger Kerkien, 4 (1987) 28-3q, hier 29.

8  Vriendelijke mededelingen W.1. Berghuis te Voorschoten en dr. PE. Kooi te Groningen; zie ook: Fier Kool, *Het archeologisch onder-
zock in de Walfriduskerk van Bedum', Groninger Kerken, 14 (1997) 5-14, hier g-10, en Van Schaik, ‘Sint-Walfriduskerk®, 32-33.

4 Voor een overzicht van het bouwen in hout vooral: Claus Ahrens, Frihe Holzkirchen im nérdlichen Europa, Verdffentichungen des Helms-
Museums 39, Hamburg 1981, Gegevens en inzichten uit de in de herfst van 2001 verschenen nieuwe nitgave, Claus Ahrens, Dic frihen
Holzkirchen Eurtopas, 2 din., Stuttgart 2001, konden nier meer in dit artikel worden verwerkr. Voors: Hermann Haiduck, Beginn und Entwick-
lung des Kirchenbawes im Kiistengebiet zwischen Ems- und Wesermiindung bis zur Anfang des 13. Johrhunderts. Quellen zur Geschichie Ostfrieslands
15, Aurich 1902, 1g-30; W. Haio Zimmermann, 'Plosten, Stinder und Schwelle und der Ubergang vom Plosten- zum Stinderbau. Eine
Studie zu Innovation und Beharmung im Hausbau', in: Probleme der Kastenforschung im stidlichen Nordseegebiet, 25 (19938) g-241.

1o Lanting, ‘Ouderdom’ (noot §), 173, is een andere mening oegedaan: “In het algemeen wordt aan gebouwen met ingegraven palen (...)
geen lang leven toegekend. Voor pre- en protohistorische boerderijen rekent men in de regel op een levensduar van maximaal 5o jaar.
{...) Het is de vraag of dit in zijn algemeenheid wel juist is en of bij voldoende 2org- en onderhoudsmaatrezelen niet een aanzienlijk
langere levensduur bereikt kan worden.” Vgl idem, ‘Boowdatums' (noot 6], 176.



feit dat een houten gebouw tijdens schermutselingen ge-
makkelijk kan worden vernield, omvergetrokken of in brand
gestoken. Een historisch vastgelegde gebeurtenis is hetin
1174 bij een twist tussen de inwoners van Harlingerland en
Riistringen verbranden van de houten kerken van Etzel en
Horsten." En als de kerk al geen viam vatte door woedoen
van de vijand uit de naburige landstreek of van overzee, dan
kon het wel gebeuren door eigen onvoorzichtigheid met
open vuur. Kortom, een houten kerk was gewoonlijk geen
lang leven beschoren. Anloo, Diever, Leerhafe en Norg, om
maar enkele dorpen te noemen, hebben alle meer dan eens
een houten kerk gekregen. **

Duurzaam bouwen

Duurzamer materiaal was dus welkom. In de klei- en veen-
streken van Groningen was dat, voordar baksteen werd ge-
produceerd, niet aanwezig. Veldkeien van de zandgronden
zouden dienst hebben kunnen doen, maar zelfs daar waar
men deze tot zijn beschikking had, heeft men er, behalve
voor de fundering en voor de vulling van de muren, geen
gebruik van gemaakt.

Nu is her merselen met keien technisch niet eenvoudig.
Vanwege de onregelmatige en afgeronde vorm van de
stenen bestaan de muren voor een relatief groot deel uit
merselspecie. Om het uitzakken van de keien in deze over-
vloedige specie te voorkomen, moet ze van een taaie, lijvige
consistentie zijn. Bovendien moer na het metselen van
enkele lagen een rustpauze worden ingelast om het vol-
tooide muurgedeelte te laten harden. Het is mogelijk in
een bekisting te werken, maar die vergt een aanzienlijke
hoeveelheid gezaagd hout.'s Ook in Drenthe, waar schaars-
te aan ter plaatse aanwezig bouwmarteriaal geen argument
hoefde te zijn, heeft men maar bij uitzondering kerken
voornamelijk van veldstenen gebouwd. In Emmen is de
torenvoet bewaard gebleven, in Odoorn het onderste deel
van de koormuren. Beide worden op circa 1200 gedateerd. ™

Tufsteen

In zuidelijker gelegen streken waren andere steensoorien
beschikbaar, Behalve van rood zandsteen, dat incidenteel
(bijvoorbeeld ter versterking van de hoeken van torens)

5 Een deel van de dertiende-eeuwse koormuur van de kerk van West Harling,
Norfolk, opgebouwd uit veldkeien en specie.

werd toegepast, heeft men in Groningen vrijwel alleen van
tufsteen gebruik gemaak.

‘Tufsteen (Latijn tofus) worde gewonnen in gebieden waarin
vroeger vilkanen actief zijn geweest.'s Het is een afzettings-
gesteente, ontstaan uit puin en as van uiteenlopende her-
komst dat bij vulkanische uithbarstingen in de lucht werd
geslingerd en vervolgens op de aardbodem terechtkwam.
Het toetreden van water bewerkstelligde verharding tot cen
natuurlijk cement.

De in Mederland in de middeleeuwen gebruikte tufsteen is
afkomstig uit de Eifel, een in Rijnland-Westfalen gelegen,
door Rijn, Ahr en Moezel begrensd, bergachtig landschap,
De te onzent toegepaste tufsteen werd gewonnen in het dal
van de Nette, tussen de dorpen Kruft en Plaidre. Deze mf-
steensoort was al aan de Romeinen bekend, vandaar ook
de benaming Rémer tuf. De Rémer wf is een bruin-beige
steen, soms met een naar het roze zwemende tint, met als
insluitsels het gruis van diverse gesteenten. De steen neemt
gemakkelijk en veel water op om dit even gemakkelijk weer
aan de lucht af te staan. Op plaatsen waar de steen regel-
matig aan zonbestraling en regenslag is blootgesteld,
zullen de insluitsels wegspoelen, waardoor de steen een
puttig aanzien krijgt. Op lang vochtig blijvende plaatsen

11 Haiduck, Beginn und Entwicklung, 26-27, met verwijzing naar: E. Springer, Die Chronika Jeverensis, lever 18g6, 26,

12 Anloo: PGlazema, *Het onderzoek van middeleeuwse kerken met de spade’, in: Em kwart eeuw Oudheidbundig Bodemonderzoek in Nederland.
Gedenkboek ALE. van Giffen, Meppel 1947, 385-425, hier 38¢-200. Diever: R, Woudstra, *Oudheidkundige opgravingen in de Ned. herv, kerk
te Diever', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (verder: Ber, R.O.B.), 7 (1956) 15-35. Leerhafe: Haiduck, Beginn
und Entwickiung, 193-197. Norg: LW, Boersma, “Het archeologisch onderzoek van de Ned. herv, kerk te Norg”, in: Nieuwwe Drentse Volks-

almanak, gt {1g74) 35-60.

13 Zie voor de technick: Stephen Hart, Flint Architecture of East Anglio, Londen 2000, 5-18: “Ruilding flint walls demanded considerable skill,”
Dae het ondanks de rechnische problemen mogelijk was, betrouwbaar te bouwen, bewijzen de vele met keien opgetrokken kerken en
torens in Norfolk en Suffolk. Stephen Heywood, “Experimental construction of a round tower of flint®, The Round Tower, 29 (2001) 36-39,

doet verslag van de recente bouw van éen ronde toren van veldkeien binnen een (waarschijnlijk historisch verantwoorde) manrel van
geviochten tenen, 2ulks om het vitzakken van de keien te voorkomen.

M.D. Ozinga, ‘De historische kerkgebouwen van Deente’, in: ). Poortman, red., Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in

poarbije eeuwen, 2 din,, Meppel 1953-1951, 1, 327-392, hier 332-335; Nelleke Reijs, Kunstreisboek Drenthe, Houten 1986, 73 en g3,

15 Ower tafseeen vooral: ASlinger, H. Janse en G. Berends, Natuursteen in monumenten, Zeist/Baarn 1980, 27-37. Daarmaast: Haiduck, Beginn

umd Entwicklung, 31+ 66 (over de kwaliteiten van wfsteen 33).
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b De Eifel, vindplaats van de Rémer tuf. Midden op de kaart ligt Andernach, waar de tufstenen op het vlat of in het schip
werden geladen,

zal de steen met algen en mossen worden bedekt en dien-
tengevolge donker verkleuren.

Het vervoer van tufsteen naar onze streken gebeurde per
vlot of schip: van Andernach aan de Rijn stroomafwaarts
naar de stapelplaatsen Utrecht en Deventer, Van daar uit
werd de steen via Zuiderzee en Waddenzee naar de noorde-
lijke kuststreken verscheept. Over de Hunze en de Fivel met
hun zijrivieren en kreeksystemen bereikte de tuf in Gro-
ningerland de plaats van bestemming. Op het laatste deel
van het traject deden karren en draagbaren dienst, Ook in
de streken langs de Duitse Noordzeekust en in West-Jutland
(rondom Ribe) werd de tufsteen per schip aangevoerd. '
OFf de opdrachtgevers altijd naar Deventer reisden om wf te
keuren en te bestellen, zoals Ento, de tweede abtvan het
klooster Mariéngaarde bij Hallum, dar omstreeks 1180 deed,
is niet bekend.'? Het is ook denkbaar dat de koop eerst in
een van de regionale handelsplaatsen werd gesloten.

Elders in Nederland was tufsteen al geruime tjd als bouw-
materiaal in zwang. De door de Romeinen in de Eifel ge-
wonnen tufwerd over de Rijn en zijn zijrivieren vervoerd
om bij de bouw van legerplaatsen dienst te doen. Toen het
Romeinse rijk in verval raakte en de legioenen werden
teruggetrokken, verschafren de Romeinse ruines bouw-
materiaal. Vroege tufstenen kerken als die in het Hollandse

Valkenburg, in Sassenheim, Voorschoten en Wassenaar
werden van hergebruikt Romeins materiaal gebouwd. Voor
de bouw, aan het eind van de tiende eeuw, van de abdijen
van Egmond en Rijnsburg en van de kerken van Vlaardingen
en Dordrecht werd nieuwe tuf uit de Eifel betrokken. '

Wat her vervoer betreft, zou dat ook in Groningen en Fries-
land toen al wel tor de mogelijkheden hebben behoord. De
schippers en kooplieden uit deze streken onderhielden al
sinds de zevende eeuw intensieve handelsrelaties met het
Rijnland, met Engeland en de Scandinavische landen. Uit
het zuiden kwamen glaswerk, aardewerk, molenstenen en
wijn, uit Engeland slaven, lood en tin, uit Scandinavié
slaven en bont. In verschillende handelsplaarsen kwamen
Friese kolonies tot stand, in het Engelse York en het
Zweedse Birka, en zo ook in Mainz, Worms en Keulen.

Na het be€indigen van de invallen der Noormannen is de
handel geintensiveerd. Tot de door de schippers vervoerde
producten behoorden nu ook aanmerkelijke hoeveelheden
rufsteen,'?

Bouwen en bouwers

Maar er moesten meer voorwaarden zijn vervuld alvorens
een houten kerk door een stenen werd vervangen, respectie-
velijk voordar een stenen kerk op een nievwe plaats werd
gesticht. Zulke voorwaarden waren: fysieke en politieke

16 Slinger, Natuursteen, 27-28; Haiduck, Beginn und Entwicklung, 33. Behalve eenvoudiger was het vervoer over de vele waterwegen ook
efficiénter dan vervoer aver land: Johanna Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560, Assen 1961, 44-45, ontleent aan
middeleeuwse brorinen dar een karrevracht 125 tot 200 bakstenen omvatte en een scheepsvracht 11.000 tot 28,500 bakstenen; de ver-
houdingen zullen voor tufsteen niet anders zijn geweest, Het breukrisico is bij vervoer per kar over oneffen wegen ook groter,

17 DA Wumbkes, Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Marigngaard en Lidlum, Bolsward 1929, 6.

18 Elizabeth den Hartog, ‘Bouwen voor prestige, ziel of yrede. De oudste stenen kerken in Holland en hun opdrachtgevers, Bull. K.N.0.B.,
g7 (19g98) 15-30, hier 15-17,

1g Over de Friese handel in de eerste plaats: Stéphane Lebecq, Marchands et navigateurs frisons du haut moyen dge, 2 din., Lille (Rijsel) 1g83.
Daarnaase: W. Jappe Alberts en H.E.H. Jansen, Welvaart in Wording, Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het
einde van de middeleeuswen, ‘s-Gravenhage 1964, 20-56; B.H. Slicher van Bath, ‘Friese welvaart’, in: 1.1, Kalma e.a., red., Geschiedenis van
Friesiand, Drachten 1968, 201-228, vooral 212-219; AVerhulst en R. de Block-Dochaerd, ‘Nijverheid en handel', in: D.P. Blok e.a., red.,
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 15 din., Haarlem 1g77-1983, 1(1g81) 183-215, vooral 195-1g7.



veiligheid, een zodanig vermogen dat het onderhoud van
kerk en priester verzekerd was, en een goede organisatie.*®
Bovendien moesten deskundige bouwlieden ter beschikking
staan. Was het ten tijde van de houtbouw nog mogelijk de
timmerlieden uit de lokale bevolking re recruteren (zij
bouwden immers hun boerderijen op dezelfde manier),

nu moesten de bouwmeesters van verre komen.*" Vooral

in het begin waren leermeesters voor de ongecefenden
welkom. Dat zij evenals het bouwmateriaal uit het Rijnland
afkomstig waren, ligt voor de hand; het mag ten overvloede
blijken uit de bouwvormen van de wifstenen kerken in de
Nederlandse, Duitse en Deense kuststreken, die aan Rijn-
landse voorbeelden zijn ontleend.*?

Gezien de genoemde voorwaarden is het niet waarschijnlijk
dat de eerste initiatieven tot het bouwen van tufstenen
kerken van de dorpsgemeenschappen zijn uitgegaan. De
bekostiging zal een niet onbelangrijk beletsel zijn geweest.
Vanwege winning en vervoer was tufsteen een vrij prijzig
materiaal, Elizabeth den Hartog stelt dat het bouwen van
tufstenen kerken in Holland niet voor de gewone bevolking
van kleine dorpen was weggelegd. Zij ziet veeleer de stenen
kerk als blijk van macht en bezit van de lokale, het collatie-
recht bezittende adel: stenen kerken toonden status; ze
gaven de opdrachrgevers en hun familie het rechr, in de
kerk te worden begraven; in grensgebieden markeerden ze
de omvang van het territorium.*3

In Groningen gaan de oudste kerken op bovenlokale iniria-
tieven terug.** De kerken van Usquert en Leens zijn stich-
tingen van de bisschop van Munster, zoals die in Groningen
(zowel de Martinikerk als de Walburgkerk) stichtingen van
de bisschop van Urrechr zijn. De kerk van Baflo is hoogst

waarschijnlijk gesticht door een lid van het Ottoonse
koningshuis dat ter plaatse goederen bezar. De kerken van
Winsum en Garnwerd waren eigenkerken van het klooster
Werden. De oorsprong van de tamelijk vroege kerk van
Leermens is onzeker, zij het dat in Leermens koningsgoed
lag en een relatie daarvan met de kerkstichting in de rede
lige.

Indrukwekkende tufstenen westtorens als die in Bedum,
Doezum en Zuidwolde (waarvan Bedum met een echt en
Doezum met een gereduceerd westwerk) tonen welliche de
betekenis van plaatselijke, kapitaalkrachtige aanzienlijken.
De (met baksteen ommetselde) tufstenen toren van Zuid-
horn kan hier wellicht aan worden toegevoegd, evenals de
verdwenen tufstenen toren van Holwierde, de eveneens af-
gebroken toren van Westeremden, waar veel tufsteen aan
voorkwam, en de verdwenen westbouw van de kerk in Leer-
mens met twee torenspitsen.s Voor Oostfriesland geeft
Haiduck soortgelijke voorbeelden.*® Over de functie van
de westtorens en westwerken met hun naar de kerkruimte
geopende loges of kapellen blijven de meningen verdeeld.*?
Tufstenen kerken in kleine dorpen als Vierhuizen (oor-
spronkelijk met een vrijstaande tufstenen toren)®®, Klein
Maarslag en Groot Wetsinge nopen tot nader onderzoek
inzake de mogelijke stichters.

Overigens is lang niet overal tot het vervangen van de
houten kerkgebouwen of tot nieuwbouw in tufsteen in
voorheen kerkloze dorpen overgegaan. Nog in 1215 bezat
het klooster te Essen nabij Groningen een houten kapel;
eerst in 1261 begon men met de bouw van een stenen kapel
in het nonnenklooster te Romerswerf bij Jukwerd, ter

20 Voor de voorwaarden voor het oprichten van een parochie en de bouw van een kerk: W. Nolet en PC.Boeren, Kerkelijke instellingen in de
middderuem, Amsterdam 1951, 311-321; daarover ook, en voorts over de organisatie van de kerkbouw: Ginther Binding, Baubetrieh im

Mittelalter, Darmstadt 1993, 31-170.

21 Over de toepassing van locale immertechnicken bij de bouw van houten kerken: Ahrens, Holzkirchen (noot g, 26 en 119-136.
22 Haiduek, Beginn und Entwicklung, 33-34, 52-53; Kees van der Ploeg, 'Drie romaanse torens: Zuidwolde, Vries en Bedum', Groninger Kerken,

15 (19g8) 114-118.
23 Den Hartog, 'Bouwen voor prestige’ (noot 18), vooral 19-24.

24 De gegevens in deze alinea dank ik vooral aan vriendelijke mededelingen van drs. P.N. Noomen te Leeuwarden. Zie ook: PN, Noomen,
‘Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad’, in: Boersma, Groningen 1040, §7-144, in het bijzonder g7-106; over

Leermens 123.

25 Westeremden: P.B.Kooi, ‘Een bronnenonderzoek naar de geschiedenis van de kerk en toren te Westeremden', Publicaties Stichting Oude
Groninger Kerken (verder: Publ. 5.0.G.K.), nr. 15 (1976) 81-g8. Leermens: Herma M. van den Berg, ‘De Sint-Donatuskerk te Leermens’,
Publ. $.0.G.K, ar. 5 (1971) 79-04: Truus Brandsma, ‘Leermens onder de loep’, in: E. den Hartog e.a., red., Bouwen en duiden. Studies over

architectuur en iconologie, Alphen aan den Rijn 1994, 79-g1.

26 Haiduck, Beginn und Enfvicklung, 35. Vgl idem, ‘Die mittelalterliche Baugeschichte der Kirche von Reepsholt und romanische Westtiirme
und Turmlogen im Kistengebict zwischen Ems und Elbe’, in: Jahrbuch der Gesellschaft fir bildende Kunst und vaterlandische Altertdmer
zu Emden, 62 (1982) 5-66, vooral 62-66; idem, Die Mauritiuskirche von Reepsholt, Archiologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland,

Beiheft 23, Oldenburg 1998, 123-132.

27 1.L.EW. van Agt, *Gereduceerde westwerken in het oude Friesland', in: Nederlandsch Kunsthistorisch Joarboek, 3 (1950-1951) 57-B1; Friedrich
Mbius, Westwerkstudien, lena 1968; Van der Plocg, 'Drie torens’, 116, Allen achten de liturgische functie het belangrijkst. Het meest
recent: Werner Jacobsen, Uwe Lobbedey en Dethard von Winterfeld, ‘Otronische Baukunst', in: Mathias Puhle, ed., Otto der Grosse.
Magdeburg und Evropa, 2 din., Mainz 2001, 1, 251-282, hier 274: “Die viel diskutierte Frage nach der Zweckbestimmung der Westbauten
im allgemeinen und der Westwerke im besonderen ist in Ermangelung von Quellen noch immer nicht schliissig zu beantworten. (...
Liturgische Entfaltungsmoglichkeiten haben meist im Vordergrund gestanden, Altdre sind oft nachweisbar."

2% De toren werd in 1840 afgebroken: zie de aankondiging in de Provinciale Groningsche Courant van de verkoping der materialen, waaronder
“puin, oude steen, (...}, dufsteen, ijzer en hout, benevens cen zware torenklok van vitmuntenden klank™ op 4 april 1840; met dank aan

de heer 1. F.Oldenhuis ve Baflo, die mij hier op wees.
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van Groot Wetsinge met tufstenen schip en later bakstenen koor,
vddr de afbraak in 1840. Aquarel H.K. de Maar, 18341,

vervanging van een “lignea ecclesia™.*? Een interessante
bevinding in Oostfriesland was dat de in de twaalfde eeuw
gebouwde derde houten kerk in Fulkum op een sokkel van
tufsteen werd opgericht.3® Menig Gronings en Drents dorp
heeft geen mifstenen kerk gekend. Nier alleen de Noord-
laarder kerk heeft de tufsteenfase overgeslagen, ook de
houten kerken in de Drentse dorpen Peize, Rolde en

Sleen zijn direct door een bakstenen kerk vervangen. 3!

Die tweede houten kerk in Norg wordt in de twaalfde eeuw
gedateerd; ook hier is de houten kerk in de dertiende ecuw
door een bakstenen kerk gevolgd.3* Bij het oudheidkundig
bodemonderzoek van de kerken in Sellingen, Vlagtwedde
en Wedde is evenmin tufsteen aangetoond. 33

De teloorgang van de tufstenen kerken
Ook onze wfstenen kerken zijn niet duurzaam gebleken.

Al of niet na voorafgaand uitwendig geweld zijn ze ten offer
gevallen aan gehele of gedeeltelijke afbraak, - enerzijds
plaats makend voor de tot bleei komende baksteenbouw,
die Groningen de roem van de romanogotiek brache, ander-

2g Halbertsma, ‘Noordlaren' (noot 5), 32.
3o Haiduck, Beginn und Entwicklung, 167.
31 Halbertsma, ‘Noordlaren’, 32.

32 Boersma, ‘Norg' (noot 1), 18g-190.

zijds samenhangend mer de neergang van sommige dorpen
in de loop der tijd, in het bijzonder in de negentiende eeuw.
Ook eenvoudig verval en lust ot modernisering eisten hun
tol. In zijn in 180g in de kerk van Sebaldeburen gehouden
leerrede spreekt Nicolaus Westendorp er over: “Er worden
nog gedurig oude Kerken en Torens afgebroken, welke
geheel van dufsteen zijn, en er zijn nog velen overig."3 In
het in 1829 verschenen eerste stuk van zijn Jaarboek van en
voor de provincie Groningen noemt hij ook de oorzaken: “Vele
onzer oudste kerken zijn, of door de golven, of door den
oorlog verwoest, of door nieuwere en ruimere kerkgebou-
wen van gebakken steen vervangen, "33

Bij zijn in het Joarboek gegeven opsomming van tufstenen
kerken steunt Westendorp in hoge mate op de juist een jaar
tevoren bijeengebrachte schoolmeesterrapporten.3® Vraag

3 van de onder de Groninger schoolmeesters gehouden
enquéte luidde: “Is er ook dufsteen of duifsteen aan Uwe
kerk, en hoe groot zijn die steenen?” Dat is een opvallende
vraag, omdat voor het overige, behalve uit een in dezelfde
vraag 3 vervat verzoek om informatie over de klok, bij de
enquéteurs geen specifieke belangstelling voor het kerk-
gebouw blijkt. 37 Westendorp noemt in zijn Jaarboek 26
kerken waar tufsteen aan voorkomt. Voor de bijzonder-
heden, zoals “eenige”, “weinig” of “veel”, volgt hij de
opgaven van de schoolmeesters, en dat geldt ook voor de
maten van de stenen, 3

Maar Westendorp bijna 200 jaar geleden al aangaf, is veel
verdwenen; Groningen bezit nu, afgezien van de eerder
genoemde torens van Bedum, Doezum en Zuidwolde,
niet zoveel kerken en torens meer waaraan de tufsteen
domineert. Maar anderzijds is er veel meer overgebleven
dan we geneigd zijn te denken.

In totaal telde ik 38 kerken in heden en verleden, waaraan
met zekerheid tufsteen is verwerkt of verwerkt geweest. 39
Van vijf ervan is boven het maaiveld niets meer te zien:

ze behoren tot de categorie verdwenen kerken of ze zijn

33 Vlagrwedde: H, Halbertsma, ‘Archeologisch Nieuws. Viagtwedde', Bull. K.N.O.B., 76 (1977) 33; Wedde en Sellingen: P.L. de Vrieze,

De Hervormde Kerk te Wedde (Gr.). Geschiedenis en restauratie, Bellingwolde 1977, 3, met ook verwijzing naar Sellingen.
34 Micolaus Westendorp, Eerste leerrede gehouden in de nieuwe kerk te Sebaldeburen, benevens eene oud hridkundige verhandeling, Groningen 1809, n1s.
35 Nikolaas Westendorp, Jaarboek van en voor de pravincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provindie geheel wenschen over

te zien, 2 din., Groningen 1829-1832, 1, 144.

36 Over de schoolmeesterrapporten: PTh.F.M. Boekholt en . van der Koo, red., Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828,

Groninger Historische Reeks 13, Assen 19g6.

37 H.G. de Olde en A. Pathuis, ‘De kerk en de klok’, in: Boekholt, Spiegel, 212-237, hier 217-218. De enguéteurs zullen geboeid zijn geweest
door de “merkteckenen van eene vroege cudheid™ en de “bewijzen van eene grijze oudheid”, zoals de tufstenen in verschillende publica-

tiges uit die tijd werden genoemd.
38 Westendorp, Jaarbork, 1, 144-146.

39 De mogelijk wistenen kerken in de dorpen die door de Dollard zijn verswolgen, laat ik buiten beschouwing, G.A. Stratingh en G.A.
Venema, D¢ Dollard of geschied, - aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems, Groningen 1855, 26-67, geven een kritisch
overzicht van de plaatsen, in de Dollard vergaan; van geen der genoemde kerken, kapellen en kloosters wordr het bouwmateriaal
vermeld. C.H. Peters, Oud-Groningen Stad en Lande, Groningen en "s-Gravenhage 1921, 70-71, geefi ook overzichten van verdwenen,
verbouwde of vernicuwde kerken; deze zijn in verschillende opzichten niet betrouwbaar,



volledig vernieuwd, waarbij de tufsteen op geen enkele
wijze in de nieuwe kerk is verwerkt, Het zijn de verdwenen
St.-Walburgkerk in Groningen en de eveneens verdwenen
kerken van Klein Maarslag en Groot Wetsinge, alle drie
door oudheidkundig bodemonderzoek aan het licht ge-
bracht, benevens de afgebroken en daarna geheel nieuw
opgetrokken kerken van Farmsum en Garsthuizen, waarvan
de rufsteen uit de literatuur bekend is.+° Ook het fundament
van de corspronkelijk mfstenen Herepoort van de stad
Groningen, het enige niet-kerkelijke tufstenen bouwwerk
in de drie noordelijke provincién, ligt geheel beneden het
plaveisel van de Herestraat.

Van de 33 nog bestaande kerken, waaraan tufsteen is ver-
werkt, zijn er 18 met in elk geval enig corspronkelijk tuf-
steenmetselwerk, al kan dit deels bij restauraties zijn
vervangen; ook tonen sommige ervan bovendien secundair
verwerkte stenen. De 15 andere zijn kerken met louter
secundair gebruikte mifsteen, afkomstig van een ander,

eventueel ter plaatse voorafgaand bouwwerk. Op de plaats 8 Het restant van de voormalige Herepoort in Groningen. Linksachter het
van vijf geheel verdwenen dan wel vernieuwde kerken zijn tufstenen deel, opgetrokken als kistwerk met een vulling van keitjes en mortel
brokjes of stukken uf aangetroffen, die geen conclusie en op veldstenen gefundeerd; op de voorgrond uitbreidingen it de dertiende en
rechtvaardigen. veertiende ecuw.

De fundering

Een nadere beschouwing van de tufstenen bouwwerken
hoort bij de fundering te beginnen. Voor de grondvesten
van zware gebouwen werden veldkeien van uwiteenlopend
formaat gekozen. We zien ze onder andere als fundering
van de torens van Bedum, Doezum, Hellum, Niekerk en
Zuidwolde. Ook de Groninger Walburgkerk en de Here-
poort waren op veldkeien gefundeerd.# Voor kerken was
het hoofdbestanddeel klei, die in de daartoe gegraven
sleuven werd gestort en vervolgens aangestampt. Om te
verhinderen dat het heiblok in de natte klei vastsloeg,
werden lagen klei met droge substantie afgewisseld. Vaak
was eerder van grondverbetering dan van fundering sprake.
Boersma zag in Hellum afwisselend lagen klei en kiezel;

in Groot Wetsinge lagen klei en schelpen om en om.#*

Op gezag van Van Giffen deelr Boersma mee dart in Klein
Maarslag laagjes klei en schelpen werden aangetroffen, g De fundering van veldkeien onder de toren van Siddeburen is ook buiten de
met daarop een laag veldkeitjes in specie.®3 Van Giffen zelf gevel te zien.

40 Farmsum: Hs. Kremer, Beknopie aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der Provincie Groningen, 2° dr., bezorgd door N. Westendorp,

Groningen 1839, 382: "Aan de kerk vindt men nog zware dufsteenen”; Garsthuizen: ibidem, 332: “Aan de kerk onmoet (sic) men nog

wel eens enkele dufsteenen.” Beide vermeldingen gaan de op schoolmeesterrapporten terug. Van de toren van Farmsum heet het;

*... aan welken, zoo wel als aan de kerk, ook nog al eenige dufsteenen gevonden worden van onderscheidene groote; althans men vindt

er van 14 dm [duim] lang 6 dm breed en 4 dm dik Gron. maat”. In Garsthuizen schrijft de schoolmeester: “Men heeft by voormalige

reparatien aan onze kerk soms dufsteen ontdekt en ééne enkele ziet men er nog, welke eens zoo groot is als de andere steenen.”

Walburgkerk Groningen: A.E. van Giffen en H. Praamstra, De Groninger St.-Walburg en haar ondergrond, Verhandelingen der Koninklijke

Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 78, 2 din,, Amsterdam-Londen, I, 11-12. Herepoon

Groningen: Gert Kortekaas, ‘Archeologie in 19g5. Herestraar’, in: Hervonden Stad. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de

gemeente Groningen, 1096, g-13, hier g-10.

42 Hellum: J.W, Boersma, ‘Oudheidkundig bodemonderzoek in de Ned. Herv. Kerk te Hellum, Groningen. Bijdrage tot haar oudste bouw-
geschiedenis’, Ber. R.OB., 17 (1976) 141-155, hier 146, Wetsinge: | W, Boersma, ‘Het archeologisch-historisch onderzock van de kerkstee
van Groot Wetsinge', in: Gronings Historisch Jaarboek 1997, g-29, hier 14; idem, ‘Het archeologisch-historisch onderzoek van de kerksteeén
van Groot Wetsinge en Klein Maarslag, Paloehistoria, 39/40 (1997/1998) 591-612, hier 597 en fig. 7.

43 Boersma, ‘Groot Wetsinge en Klein Maarslag’, bofi-6o7 en fig. 13.
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10 Ter vergelijking: een tufsteen en een middeleeuwse baksteen (‘klooster-
mop’), beide gevonden in de bodem naast de kerk van Zuidwolde. De putjes,
ontstaan door het uitspoelen van de insluitsels, zijn duidelijk te zien.

rapporteert met betrekking tot Termunten een fundering
van veldkeien, afgedekt met drie tot vier lagen kiei en schel-
pen, plaatselijk gefgaliseerd met tufpuin. 44 Halbertsma
spreekt in Warffum van afwisselende lagen klei, tufsteen-

11 Een spaarveld met flankerende lisenen aan de apsis van
de noordbeuk van de kerk in Rinsumageest, Frl., een voorbeeld

van het zorguuldig metselen van tufsteen in verschillende
formaten en patronen.

gruis en kalkmorrel, in Holwierde van een laag vuursteen-
grind.+% De fundering van het koor van de kerk in Bedum
bestond naar de waarneming van Kooi uit veldkeien, de
ruimten er ussen opgevuld met klei, grind en brokken
tufsteen, +®

De bewerking en toepassing van
tufsteen

De tufsteen voor het opgaande werk werd in blokken aan-
gevoerd, In de groeve waren deze blokken al voorbehakt tot
ongeveer het formaat van de beoogde metselsteen, maar
nog met een onregelmatig, ruw oppervlak. Zo leert ons fraai
de vondst bij een aanlegplaats in de buurt van de oostelijke
kerk van Langwarden, Butjadingen: een aantal stenen was
er bij het aanmeren of overladen inhet water gevallen.47
Op de bouwplaars ondergingen zowel laagdikte als opper-
vlak bewerking naar behoefte. Bovendien werden de muren

12 De zuidgevel van het westwerk in Doezum: links een

voltooide rondboog, rechts een onvoltooid gebleven afsluiting,
Zie ook de fundering van veldkeien, het gebruik van rode
zandsteen in de rondbooguulling en het licht spitsbogig fries
op tufstenen kraagsteentjes, dat het spaarveld afsluie.

44 A.E. van Giffen, ‘Mededeling omtrent een oudheidkundig bodemonderzoek in de kerk van Termunten, provincie Groningen’, in:
HMW.M. van der Wijck, C. Boschma en Herma M. van den Berg, red., Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan Professor Doctor
M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjoardag op 10 november 1962, Assen 1964, 3:-58, hier 38 en afh. 6-8.

45 Warffum: H. Halbertsma, ‘Archeologisch Nieuws. Warfum', Bull. K.N.O.B., 76 1977) 33. Holwierde: ‘Opgravingsnieuws, Holwierde',

Niewwsbull. K.N.O.B,, zesde serie, jrg. 2 (1949) kol. 158-150.
46 Kooi, ‘Walfriduskerk® (noot 8), g.

47 Klaus Brandr, *Archiologische Untersuchungen in einem mittelalterlichen Marktort an der Nordseekiiste!, in: Probleme der Kistenforschung
im sidlichen Nordseegebiet, 16 (1986) 127-160, hier 164; Haiduck, Beginn und Entwicklung, 33 en 185-186, en afb. 24, 25 en 173.
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13 Een tufsteen van uitzonderlijk groot formaat, secundair
gebruikt in de zuidmuur van de kerk van Baflo.

na het metselen nog eens afgeviakt en kregen lisenen en
bogen hun definitieve, strakke vorm.+® Een illustratie hier-
van is wellicht de zuidgevel van het gereduceerde westwerk
van de kerk van Doezum. De benedenzone is verlevendigd
met twee wijde spaarvelden. De westelijke ervan is afgedekt
met een rondboog, de afdekking van de oostelijke is min of
meer drichoekig met verspringende lagen. Mogelijk is dit
de voorvorm van een rondbogige afdekking waarvan de
afwerking niet is voltooid.#9

Her formaar van tufsteen loopt overigens vrij sterk uiteen,
Doorgaans varieert de lengte van 2o tot 38 cm, de breedee
van 12 tot 21 cm en de dikee van 7 tot 12 cm. Maar afwijken-
de formaten komen veelvuldig voor. In de zuidgevel van de
kerk van Baflo vond ik in het bakstenen oostelijk deel der
kerk een geisoleerde, secundair gebruikte steen van 106 cm
lengte bij een dikte van ruim 12 cm. Gemiddeld nemen de
afmetingen van de wfstenen in de loop van de tijd af, maar
aan het formaat mag geen datering worden ontleend.

Tufsteen werd zorgvuldig gemetseld. De voegen zijn door-
gaans dun. De stenen werden goed op dikte gesorteerd
zodat de lintvoegen onberispelijk horizonraal lopen.
Onderling verschillen de lagen wel in hoogte. Nu en dan
kome een laag van op hun kant staande stenen voor, zoals
aan het noordelijk dwarspand van de kerk van Leens en
veelvuldig aan de toren in Doezum. Ook aan de noordgevel
van het schip van de kerk in Siddeburen zien we er enkele
lagen van.,

Bij metselwerk van primair gebruikte stenen zien we zowel
aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de muren
voornamelijk strekken, in de lengrerichting gemetselde
stenen. Omdat tufsteen bij ruwe behandeling gemakkelijk
breekt en beschadigd wordt, tonen muren met secundair
gebruikre, van afbraak afkomstige tufsteen vaak brokken

48 Haiduck, Beginn und Entwricklung, 33.
49 Volgens de opvatting van de heer W.I, Berghuis te Voorschoten.
5o Slinger, Natuursteen (noot 15), 31-32.

14 Een laag op hun kant staande tufstenen, boven de poort in
het noorder dwarspand van de kerk in Leens.

strek binnenmantel

vulling

buitenmantel

DOORSNEDE
KISTWERKMUUR

15 Metselverband van een tufstenen of vroege bakstenen
muur: een binnen- en buitenmantel van strekken en koppen,
en een vulling van keien, puin en metselspecie.

steen met onregelmatig oppervlak. Ook zijn de voegen
breder en lopen ze niet fraai horizontaal. Prachtig wordt
het verschil gedemonstreerd door de noordgevel van de
kerk in Giekerk, Friesland, waar ten oosten van een bak-
stenen herstelling primair en ten westen ervan secundair
gebruikre tufsteen te zien is.



16 Een deel van de noordgevel van de kerk in Giekerk, Frl.
Links van de bakstenen herstelling oorspronkelijk tufsteenmet-

selwerk met veel strekken en fraai horizontaal verlopende,
smalle voegen; rechts secundair gebruikte tufsteen in metsel-
werk met minder strekken, meer koppen, bredere en schuin ver-
lopende voegen. Zie ook de grijswitte resten van de bepleiste-
ring en de vaak met baksteen gedichte, vierkante gaten voor de
kortelingen.

De muren zijn vaak als kist- of gievwerk uitgevoerd, Daarbij
is tussen een buiten- en binnenmantel van tufsteen een
soort beton van veldkeien, tufbrokken en kalkspecie ge-
stort.5' In Doezum is deze opbouw goed te zien, zij het in
gerestaureerde vorm. Vaak wordt aangevoerd dat deze con-
structie materiaalbesparing ten doel had. Dat mag zo zijn,
een bouwfysische reden is evenzeer van belang. Meer dan
tweeduizend jaar geleden schreef Vitruvius al: “De kern
moet worden opgevuld met de allerkleinste steenbrokken,
zodat de wanden, rijkelijk verzadigd door een mortel van
kalk en zand, langduriger worden bijeengehouden. Omdat
de stenen namelijk een zachte en poreuze structuur hebben,
zuigen ze het vochr uit de mortel op, zodat deze uitdroogt.
Wanneer echter de hoeveelheid kalk en zand meer dan
voldoende is, zal de muur een betere vochtconditie hebben
en niet snel bouwvallig worden, omdat de mortel hem
bijeenhoudr. 32

Aan de buitenzijde zijn nog vaak de gaten te zien voor de
kortelingen, de horizontaal in de muur gestoken balkjes
voor een vliiegende steiger.5? Een mooi voorbeeld is de
noordmuur van de kerk in Baflo.

17 De noordvleugel van het westwerk in Doezum werd afge-
broken: het resterend muurgedeelte toont ons de keienvulling
van de aan buiten- en binnenzijde tufstenen muur in gerestau-
reerde vorm.

18 De toepassing van kortelingen en planken bij de bouw van
een muur met behulp van een vliegende steiger. Speculum
humanae salvationis, Wenen, Osterreichische Nationale
Bibliothek.

5¢ Slinger, Natuursteen, 28-30; Haiduck, Beginn und Entwicklung, 35-36. De schoolmeester van Zuidhorn maakt er in 1828 al een educatieve
opmerking over: “Deze duf- of duifsteenen vindt men voornamelyk aan de buiten en binnenzyden der muren, als zynde dezelve van
binnen aangevuld met kalk, kei- of veldsteenen, en veelal bekend onder den naam van gegotene muren.™ zie: De Olde, ‘Kerk en klok”

(noot 37), 218,

52 Vitruvius, De architectura libri decem; vertaling Ton Peters, Handboek Bouwkunde, Amsterdam 1997, 6g.
53 Over vliegende en staande steigers: H. Janse, Bouwers en bouwen in het verleden. De bouwrwereld tussen 1000 en 1650, Zaltbommel 1965, g7-100;

Binding, Baubetrieh (noot 20) 427-444.



Plattegrondvormen

Omdat in Groningen geen enkele tufstenen kerk volledig
bewaard is gebleven, en in het bijzonder alle absiden en
koorsluitingen zijn vervangen of verdwenen, moeten we
onze kennis van de verschijningsvorm van de Groninger
tufstenen kerken ontlenen aan voorbeelden elders (vooral
Friesland en Jutland) en aan de bevindingen bij het oudheid-
kundig bodemonderzoek.

De opgravingsresultaten leren ons dat de tufstenen kerken
op enkele uirzonderingen na twee plattegrondvormen heb-
ben gekend. In 1970 heeft Herma van den Berg er een over-
zicht van gegeven.54 De ene vorm is die van een rechthoekig
schip met een iets versmalde, niet van het schip gescheiden,
halfronde apsis. De andere vorm is die van een rechthoekig
schip met een duidelijk versmald, vrijwel vierkant koor met
rechte koorsluiting; dit koor is meestal van het schip afge-
snoerd door een muur die een betrekkelijk nauwe doorgang
van ongeveer twee meter overlaat.

Kerken met een halfronde apsis zijn gevonden in Leermens
en Niekerk (Westerkwartier); ook de Groninger Martinikerk
behoorde tot dit type. Sinds het artikel van Van den Berg
verscheen kunnen de oorspronkelijke plattegronden van

de kerken in Baflo en Tjamsweer aan deze reeks worden

toegevoegd.ss

19 De noordgevel van de kerk in Baflo met op regelmatige
afstanden de vierkante, met baksteen en metselspecie gedichte

gaten voor de kortelingen. Rechts is goed te zien dat de tufste-
nen kerk aan de westztjde is ingekort. Rechts van het midden
is de rondboog van de oorspronkelijke tufstenen toegangspoort
te onderkennen,

Van de kerken met een afgesnoerd, rechtgesloten koor
noemde Van den Berg al die in Hellum, Holwierde,
Loppersum en Klein Maarslag; op grond van sindsdien
uitgevoerd bodemonderzoek kan de reeks met de kerken
in Groot Wetsinge en Winsum worden aangevuld.s®

Is de eerstgenoemde plattegrondvorm zowel in het huidige
Friesland als in het kustgebied tussen Eems en Wezer
dominant, met de tweede neemt Groningen een bijzondere
positie in. Van den Berg wijst in dezén op de verwantschap
met tufstenen kerken in Rijnland-Westfalen.57 De afme-
tingen van de genoemde kerken zijn in nagenoeg dezelfde
orde van grootte. Het schip van de kerk in Hellum mat
{hart op hart gemeten) g bij 13 m, dat in Holwierde g bij

17 m, in Leermens 8 bij 16 m, in Klein Maarslag 7 bij 11 m
en in Groot Wetsinge 8,5 bij 13,5 m.5% De Martinikerk was
duidelijk langer, 8 8o bij circa 28 m.5®
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20 Plattegrond van de kerk van Hellum in haar eerste,
zuiver tufstenen gedaante: schip met iets inspringend, {15
vrijwel vierkant, van het schip afgesnoerd koor.

[ et i Ay
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21 Plattegrond van de Martinikerk te Groningen in haar
opeenvalgende bouwperioden. De tufstenen kerk is het donkerst

getint. Schip met inspringend koor en halfronde, niet van het
schip gescheiden apsis. Binnen het tufstenen schip de paal-
kuilen van de houten Martinikerk.

54 Herma M. van den Berg, ‘Plattegrondvormen van middelecuwse kerken in Groningen en Friesland', Bull. K.N.0.B.. 69 (1970) 14-26.
Uitzonderingen zijn de Walburgkerk te Groningen, een rotonde met een tienzijdige kern en twintigzijdige omgang en ten costen een
kort rechthoekig koor, zie: Van Giffen, St.-Walburg (noot 41); de kerk te Termunten, met een T-vormige plartegrond en halfrond gesloten
apsis, zie: Van Giffen, “Termunten’ (noot 44); de kerk van Bedum, een drieschepige kruiskerk met halfrond gesloten apsis, zie: Kooi,

“‘Walfriduskerk’ (noot 8).

55 Baflo: R. Kouwen, Restauratie Nederlands Hervormde Kerk te Baflo, Leek 1983, nier gepagineerd. Tiamsweer: H. Halbertsma, ‘Archeologisch
onderzoek’, in: L. de Vricze, De Hervormde kerk te Tjamsweer. Geschiedenis en Restauratie, Groningen 1978, niet gepagineerd.
56 Groot Wetsinge: Boersma, ‘Groot Wetsinge' (noot 42), 13-21. Winsum: Berend Raangs, De hervormde kerk van Winsum (Gr.), Winsum 1983,

1-2.
57 Van den Berg, ‘Plattegrondvormen’, 14 en 20,
58 Van den Berg, ‘Plartegrondvormen’, 17-20.

59 JW. Boersma, *De archeologie van protohistorisch Groningen’, in: Boersma, Groningen 1040 (noot 5), 43-66, hier 56-57. Plategrond bij

Lanting, *Ouderdom’ (noot 5, 164, afb. 8.7,



Gevelindeling

Omdar in Groningen maar weinig kerkgevels van enige om-

vang zijn overgebleven, is het moeilijk cen indruk te krijgen

van de gevelindeling en -versiering. In beginsel bestaan de
volgende mogelijkheden:®

+ een versiering met spaarvelden, omsloten door grote
rondbogen, die hetzij van de grond (Kimswerd, Frl.)
hetzij van een sokkel (Hantum, Stiens, Frl.: Anloo, Dr.)
Opgaan;

+ een versiering met spaarvelden, gescheiden door van de
grond (Jelsum, Frl.; Stedesdorf, Ofrl.) of van een sokkel
(Arle; Ofrl.) af opgaande lisenen, beide vormen afgeslo-
ten door een horizontaal rondboogfries;

+ een versiering met doorgaande spaarvelden, die de ge-

22 De tufstenen, gepleisterde en gewitte kerk van Vilslev, Zuidwest-Jutland, hele gevel beslaan, slechts begrensd door op een sokkel
uit het zuidoosten: aan het koor spaarvelden omsloten door van de grond rustende hoeklisenen en afgesloten door een rondboog-
af opgaande rondbogen. fries (Vries, Dr.).

_ prr by
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25 De noordgevel van de kerk van Al, Zuidwest-Jutland;
3 De nogrdgevel van de kerk van Hantum, Frl.: spaarvelden omsloten door van  een versiering met spaarvelden, gescheiden door van een

een sokkel af opgaande rondbogen sokkel opgaande lisenen en afgesloten met een rondboogfries.
De sokkel is van natuursteen, daarboven is de kerk van

tufsteen gebouwd en vervolgens gepleisterd en gewit,

24 De zundgevel van het koor van de kerk van Wremen, Wursten, DId.: een

versiering met spaarvelden, gescheiden door van de grond af opgaande lisenen 26 De zuidgevel van de kerk van Vries, Dr.: een versiering met een

en afgesloten met een rondboogfries.  doorgaand spaarveld, afgesloten met een rondboogfries,

ba M.LD. Ozinga, De Romaanse kerkelijke bouwkunst. De schoonheid van ons land 4, Amsterdam 1949, 104-107: Haiduck, Beginn und Entwfekhng
35-47 en Abh. 29-34.



In Groningen zijn alleen de schipmuren van de kerk in
Leermens nog van het laatste type. In Baflo zien we er aan
de noordzijde van het schip mogelijk een aanduiding van.
De meeste schipmuren zijn geheel vlak, zoals bijvoorbeeld
de kerken in Leens en Niekerk ons tonen. Ook risalieten,
vooruitspringende gevelpartijen met daarin opgenomen een
toegangsportaal, zoals we die wel aantreffen aan de langs-
gevels van de vroege bakstenen kerken van Hoogkerk,
Marsum en Midwolde, zoeken we aan onze tufstenen
kerken tevergeefs.

Een restant van een niet alleen voor Groningen maar ook
voor Nederland unieke vensteromlijsting zien we aan de
noordgevel van de oorspronkelijke kerk van Bedum. De
lichtopening is door een touwrandversiering omlijst.

Bij dit alles wreekr zich opnieuw dat van geen enkele
Groninger tufstenen kerk de apsis of koorsluiting bewaard
is gebleven. Zoals Friese en Jurse voorbeelden ons laten
zien, onderscheiden die zich doorgaans door een rijkere
detaillering.

De Groninger torens tonen ons meer versieringslust. De
gevels van de omstreeks 1100 gebouwde toren van Zuid-
wolde zijn versierd met reeksen rondboognissen die door
rondstaven zijn verbonden. Van beneden naar boven nemen
de velden in hoogte af. De detaillering is verwant aan die
van de toren van Vries (Dr.).* In Doezum zijn de gevels

van doorgaande, met boogfriezen gedekte spaarvelden
voorzien, de westgevel met zuiver ronde boogjes, wijder dan
die aan de zuidgevel, waar de boogjes nauwer zijn en naar
een spitsboogvorm neigen. De westgevel van de zuidelijke

27 De noordgevel van de oorspronkelijke tufstenen kerk van

Bedum: vensteromlijsting met touwrandversiering, die rechts-
boven het beste te zien is.

28 Arcade van de corspronkelijke tufstenen noordbeuk van de
kerk van Bedum.

zq De toren van Zuidwelde uit het noorden: door rondstaven

verbanden rondboognissen die van beneden naar boven in
aantal toe- en in hoogte afnemen.

B W.I. Berghuis, *Kerk en toren van Zuidwolde (Gr.), Publ. 5.0.6.K., nr. 3 {1970) 33-48; Van der Ploeg, *Drie torens” (noot 22), 114-115,




zo Het westwerk van de kerk van Doezum, met een door rondboogjes afgesloten spaarveld aan de westgevel van de toren en een

klimmend, licht spitsbogig fries aan de westgevel van de zuidelijke vieugel.

31 De toren van de kerk van Bedum uit het noordwesten.
Doorgaande spaarvelden met rondboogfries, aan de westgevel
bovendien een door lisenen in drie smallere en hogere velden

gedeeld spaarveld. Topgevels met klimmende rondboogfriezen.
De bouwsporen van de afgebroken noorder zijuleugel van het
westwerk zijn duidelijk te onderkennen.

zijvleugel van het gereduceerde westwerk toont bovendien
een klimmend boogfries.”

In Bedum ten slotte zien we aan alle vier zijden doorgaande
spaarvelden met rondboogfries, met aan de westgevel daar-
enboven een door lisenen in drie smallere velden gedeeld
en eveneens met een boogities afgesloten veld. De topgevels
zijn met klimmende friezen getooid.® In vergelijking met
de nog primitieve vormgeving in Zuidwolde, die evenals die
in Vries een wat willekeurige indruk maaky, is de detaille-
ring in Bedum strakker, geordender, wat ook al blijkr uit

de meetkundige opbouw van de toren met gelijk hoge
geledingen, b4

De afwerking van de muren

Tufstenen kerken werden doorgaans aan de buitenzijde
{dun) bepleisterd en niet zelden gesaust; de binnenzijde
werd gepleisterd en gesaust.®s In Groningen en Drenthe
laat zich deze oorspronkelijke afwerking aan enkele vond-
sten demonstreren. Het tufstenen deel van de kerk van
Termunten was, zo meldt Van Giffen, van binnen grijswit
gesaust en aan de buitenzijde gepleisterd."® Qok de tufsteen
van de kerk van Leermens was, naar Herma van den Berg
meedeelt, aan de buitenzijde gepleisterd.®” Bij de restauratie
van de kerk van Loppersum werd op het tufsteenmuurwerk
van het reeds aan het eind van de dertiende eeuw aan het
oog onttrokken deel van het schip een witte pleisterlaag
gevonden.®™ In Leens was in elk geval een bij de restauratie
opengebroken nis in de noordmuur van de noorderdwars-

62 Jaap van der Yeen, 'De Vituskerk te Doezum’, Publ. 5.0.6.K., nr. 3o (1983) 229-244. hier 233.

63 Van der Moeg, ‘Drie torens’ (noot 22), 116-118.
64 Aldus de observatie van de heer W), Berghuis te Voorschoten.

65 LLEW. van Agt, ‘Het pleisterwerk in middeleeuwse kerkgebouwwen”, Bull, K.N.O.B., zesde serie, jrg. g (1956), 54-66; B, Meischke, "Het
kleurenschema van de middelesuwse kerkintericurs van Groningen', Bull. K.N.0.B., 65 (1g66) 57-g1; W.F. Denslagen en A. de Vries, Kleur
op historische grbowwen. De uitwendige afwerking met pleister en verf tussen 1200 en 1940, ‘s-Gravenhage 1984, 11-26. Dethard von Winterfeld,
Romanik am Rhein, $turtgart 2001, 19, stelt zonder restrictie: “Der feuchtigkeitsanfillige Tuff wurde natiirlich verputzt™. Meer in het alge-
meen geefi hij als zijn oordeel dat de romaanse bouwwerken niet “steinsichtig” waren, maar dat ze werden gepleisterd en geschilderd.

66 Van Giffen, “Termunten’ (noot 44), 33 €0 4L
67 Van den Berg, ‘Sint-Donatuskerk” (noot 25), 87.

68 Meischke, ‘Kleurenschema’, 57, met verwijzing naar het Dagboek van de restauratie hervormde kerk te Loppersum 1953-1959.
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De tufstenen kerken van Groningen in kaart gebracht

Elke indeling van de tufstenen kerken heeft haar bezwaren, Gekozen is voor een L4
beperkt aantal categorieén.

het dat een deel bij een restauratie kan zijn vervangen; bovendien kan aan dezelfde \

kerk tufsteen secundair zijn verwerkt; ten slotte zijn enkele ervan geheel of gedeel- \

telijk bepleisterd. Ze zijn alle aangegeven met m. \ '

Andere kerken tonen alleen secundair gebruikte tuf; dat kan van een rufstenen \ /

voorganger of van elders afkomstig zijn. » s /

Sommige kerken bestaan nier meer: ze zijn afgebroken en niet weer opgebouwd, f

of ze zijn wel herbouwd maar daarbij is geen wf meer gebruikt.

| Ten slotte is op enkele plaatsen ruf gevonden in zodanig geringe mate dat het { A .
bestaan van een voorgaande tufstenen kerk ter plaatse er niet met zekerheid it kan X% /
worden afgeleid. «

De eerste is die van de kerken die nog oorspronkelijk mfsteenwerk bevatten, zij N\ /

arm zeer dun bepleisterd.® In Vries bleek de tufsteen achter  Qorspronkelij k tufsteenwerk
een later aangebrachre steunbeer nog geheel bepleisterd.”™ Waar kunnen we in Groningen nog oorspronkelijk tufsteen-
Of een uitwendige bepleistering algemeen gebruikelijk was,  werk van behoorlijke omvang zien?

valt op grond van deze vondsten niet te bewijzen. Vast- Enkele voorbeelden heb ik al genoemd: de torens van
gesteld is dat sommige wfstenen kerken (zoals in elk geval Bedum, Doezum en Zuidwolde, mitsgaders, voor zover

een deel van de Pieterskerk in Urrechr) ook wel onbepleis- inwendig zichtbaar, de toren van Zuidhorn. Een aantal

terd zijn gebleven.”* Bepleistering, zeker van het interieur, kerken voegt zich daarbij. Een probleem is dar bij de ook
zal evenwel de voorkeur hebben genoten. Het bij restaura- in andere opzichren weinig gelukkige restauraties van de
ties uit esthetische of bouwhistorische overwegingen on- eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog vaak grote
bepleisterd laten van wanden is dan ook onjuist. Ten hoog- muurvlakken oude tufsteen door nieuwe tufsteen zijn ver-
ste is het, mits op bescheiden schaal, met een educatief vangen. Dat zulks niet noodzakelijk is, heeft onder anderen
oogmerk te verdedigen. Van der Wal met klem betoogd.” Bovendien bemoeilijkt de

by Meischke, ‘Kleurenschema', 6o, mer verwijzing naar het Dagboek van de restauratic hervormde kerk te Leens 1949-1952.
7o Denslagen, Klewr, 13, met verwijzing naar brief in archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg d.d. 21 november 1951,
71 Denslagen, Kleur, 18,

72 H. van der Wal, ‘Tufsteen in historische gebouwen - enige aspecten’, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken, g (1979) 220-228, hier 221-224.
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gevolgde werkwijze de beoordeling van de oorspronkelijke
toestand. In grote lijnen is ufsteen wel door tufsteen en
baksteen door baksteen vervangen, maar er zijn toch veel
esthetische correcties uitgevoerd — anders gezegd, er is veel
‘weggerestaureerd’ -, zodat de omvang en zeker de kwali-
teit van de oude tufsteen niet meer te beoordelen valt. Hier
en daar bleef oud tufsteenmetselwerk gespaard: dat onder-
scheidt zich, behalve door de eerder genoemde opbouw
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32 Het inwendige van de toren van Zuidhorn, i.c. de zuid-
wand, een niet door regen en andere invloeden aangetaste,
authentieke tufsteenmuur,

met veel strekken, de dunne voegen en het puttig aanzien
veelal door een donkerder ting; restauratiewerk, met veel
korte maar qua oppervlak nog gave stenen en doorgaans
bredere voegen, is lichter getinr. Een voorbeeld van het
aantasten der authenticiteit treffen we aan in Leens, waar
de restauratie in 1949-1952 werd uitgevoerd. Een groot deel
van de fsteen van de schipgevels is vervangen; aan de
noordgevel zijn nog enkele restanten corspronkelijk metsel-
werk bewaard gebleven, op grond waarvan we het wel waar-
schijnlijk kunnen achten dat het schip in hoofdzaak een
soortgelijke aanblik bood. Hetzelfde zien we in Niekerk
(Westerkwartier), waar de tufsteenhuid van de zuidgevel
van het schip bij de ingrijpende restauratic in de jaren 1g64-
1967 op een bescheiden restant na is vernieuwd; de noord-
gevel daarentegen is nog ten dele intact. Met betrekking tot
de kerken in Holwierde (1946-1950), Leermens (1g958-1g60)
en Siddeburen (1953-1956) is het niet anders gesteld: groot-
scheepse vervanging en enkele verspreide velden oude wf-
steen, die bij benadering een indruk van het corspronkelijke
aanzien geven.

Dre restauratie van de kerk van Baflo, vitgevoerd in 1g81-
1983, droeg daarentegen in hoge mate een sparend karak-
ter. Dientengevolge is de noordgevel fraai bewaard geble-
ven, Een belangrijk deel van de bouwgeschiedenis kan aan
de gevels worden afgelezen. In de dertiende eeuw is de
tufstenen apsis afgebroken en is de kerk naar het costen

in baksteen aanzienlijk verlengd. Ook is de kerk verbreed,
waartoe de zuidmuur is afgebroken en vervolgens een wei-
nig zuidelijker weer opgebouwd: de eilanden tufsteen in de
in hoofdzaak bakstenen west- en zuidgevel zijn van afbraak
afkomstig.”

In Holwierde is het oude rfstenen schip duidelijk te onder-
kennen: noord- en zuidgevel met de naar aangetroffen
sporen gereconstrueerde vensteropeningen geven een be-

33 Denoordgevel van de kerk in Leens: het schip met primair, zij het bij de res-

tauratie in belangrijke mate vervangen tufsteenmetselwerk, dwarspanden en koor

opgetrokken uit een combinatie van baksteen en secundair gebruikte tufsteen.

73 Kouwen, Baflo (noot 55), niet gepagineend,

34 De noordgevel van de kerk in Nickerk, waarvan, anders
dan van de zuidgevel, tamelijk veel oorspronkelijk metselwerk
15 gespadrd.



trouwbare indruk van de omvang van het oorspronkelijke
bouwwerk. Vooral aan de noordzijde is de oorspronkelijke
gevelhoogte mooi te zien, omdat het maaiveld van het kerk-
hot er tot het oude niveau is verlaagd.

Verloopt in Holwierde de scheidslijn tussen het oude tuf-
stenen schip en de dertiende-eeuwse bakstenen verhoging

nagenoeg horizontaal, in Godlinze is die scheidslijn on-
regelmatig. Van de in twee fasen opgetrokken tufstenen

35 De kerk van Siddeburen uit het zuidwesten. De onderste
geleding van de toren is evenals het schip van tufsteen, zij het
bij de restauratie grotendeels vervangen; de tweede geleding
van de toren is van afwisselende lagen baksteen en secundair
gebruikte tufsteen.

van het schip zijn bij de vernieuwing opgebouwd uit baksteen en

secundair gebruikte tufsteen.

kerk (her oostelijk deel is iets ouder dan het westelijk deel,
omstreeks 1100, resp. 1150) is de noordgevel nog het best
bewaard. De zuidgevel bleef slechts beperkr in wezen,
Ongetwijfeld zijn de vanwege hun rommelige aanblik ‘on-
toonbare’ gevels in de middeleeuwen gepleisterd geweest;
bij de restauratie in 1984-1986 is achter een latere steunbeer
een stukje roodgesauste pleister met witte voeg gevonden.”
Opvallend is het restant tufsteen dat in Loppersum aan de
noordzijde te zien is: het oostelijk deel van het oorspronke-
lijke tufstenen schip loopt in een punt tegen het latere
dwarspand omhoog. Een niet zo groot maar schilderachtig

veld mifsteen treft ons in het bovenste deel van de zuidgevel

37 De noordgevel van het schip van de kerk van Holwierde. De tufstenen
kerk (nu met gereconstrueerde kleine vensters) is in romano-gotische trant in
baksteen verhoogd. Ter hoogte van de vensterkoppen in deze verhoging is een
laag verspreide tufsteen gemetseld.

38 De noordgevel van de kerk in Godlinze. Anders dan in Holwierde,
30 Kerk en toren van Baflo uit het zuidwesten. West- en zuidgevel Leens of Siddeburen is in Godlinze niets gereconstrueerd of weggerestau-

reerd. Na gedeeleelijke afbraak volgde ook hier een dertiende-eeuwse ver-
hoging in baksteen,

74 Verslag bouwvergadering restauratie kerk en toren te Godlinze, nr. 8 (5 december 1984): vondst door de heer GW.C. van Wezel, verbon-

den aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,



van de kerk in Winsum: bij de in 1824 uitgevoerde beklam- Zuidhorn aandacht; de inkassing voor een gewelfis van

ping met baksteen werd het kennelijk nog goed genoeg later datum.

bevonden.”s In Termunten is bij de restauratie aan de De wifsteen aan de in 1445 gestichte kerk van Middelstum
noordzijde, op de grens van koor en voormalig dwarspand, kan tot onjuiste interpretatie aanleiding geven. Tussen

een restant van de oorspronkelijke tufstenen kerk in het waterlijst en plint zijn de onderste gedeelten van noord-
zicht gelaten, en zuidgevel van tuf gemetseld. Omdart het merselwerk in
Onderdak zijn nog enkele belangrijke tufstenen muur- hoofdzaak uit strekken bestaat en ook voor het overige een
gedeelten te zien. In de eerste plaats is dat de noordgevel vrij gave indruk maake, lijkt geen afbraaksteen gebruikt.
van de oorspronkelijke kerk van Bedum, te aanschouwen Anderzijds is de tufsteen van de noordgevel ook dm de goti-
op de verdieping van de latere zijbeuk. Daarnaast verdient sche steunberen gevoerd, zonder dat de lagen ten opzichte

de ongepleisterde westwand van het schip van de kerk in

41 De westwand van het schip van de kerk van Zuidhorn,
waar de tufsteen in het zicht bleef.

39 De noordgevel van het schip van de kerk in Loppersum.
Aan de linkerzijde een restant van de oorspronkelijke tufstenen
kerk. De herbouw is in speklagen van tuf- en baksteen begon-
nen en in baksteen met verspreide tufstenen voortgezet.

zz}

40 De zuidgevel van de kerk in Winsum. Een deel van het

oorspronkelijk tufsteenmetselwerk bleef bewaard; de rest ver-
dween in 1824 onder de bakstenen beklamping. Rechts het

2 Aan de noordzijde van de kerk van Termunten is bij de

restauratie een fragment van de oorspronkelijke tufstenen kerk
bakstenen koor, ) ) frog P ) f
in het zicht gelaten,

75 Raangs, Winsum (noot 56), 2-3.



Gepleisterde tufstenen kerken

Bij een aantal kerken onttreke niet alleen de inwendige maar
ook de vitwendige bepleistering de tufsteen aan het oog.
De bevindingen gedurende de in de afgelopen decennia uit-
gevoerde restauraties laten niettemin conclusies toe.

Zo bleek in Warffum het oorspronkelijke tufstenen schip
nog grotendeels achter de pleisterlaag aanwezig. Het meest
westelijke venster in de noordgevel is in gedichte vorm
bewaard: de contouren tekenen zich zowel buiten als bin-
nen onmiskenbaar af; ook de rondstaaf van de vensterom-
lijsting is bewaard gebleven. Het ermee corresponderende
venster in de zuidgevel is later naar beneden verlengd.””

In Usquert bestaat het oostelijk deel van het tegenwoordige
schip nog in belangrijke mate uit tf.” In de noordmuur is
het portaal nagenoeg ongeschonden aanwezig, in de zuid-

43 De noordgevel van de kerk van Middelstum. De tufsteen gevel werd een oorspronkelijk venster aangetroffen. De kerk
van een voorafgaande kerk is voor de enderzijde van de muur is, gelijk die van Godlinze, in romanogotische trant in bak-
gebruikt. steen verhoogd en naar het westen verlengd: waarschijnlijk
is dat gebeurd na de overval en de brandstichting in 1231
van die van het gevelvlak verspringen. De tufsteen van de door de Eenrumers, bij welke euveldaad ook de “kluizenaar
steunberen kan niet anders dan secundair zijn gebruike. van goede naam naast de kerk” werd verbrand; in de kerk
Maar ook hier is de gaatheid van de strekken opvallend. “werd het Sacrament des Heren toen door de vlammen
Ik houd het ervoor dat de tufsteen aan de gevels van verteerd,” 79

Middelstum, de gaatheid ten spijt, secundair is toegepast,
waarbij ten behoeve van de bouw it ruime voorraad kon

worden geput.”®

45 De zuidgevel van de kerk van Usquert tijdens de restauratie. De

44 De noordgevel van de kerk van Usquert tijdens de restau- tufstenen muur is later met baksteen beklampt, maar bewaarde een klein
ratie, Het oorspronkelijke portaal bleek nog intact aanwezig. rondbogig venster uit de bowwtijd.

76 Zulks in afwijking van de mening van M.D. Ozinga, Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, XI, de provincie
Gromingen, ‘s-Gravenhage 1933, 144: “... ter plaatse eener andere kerk, waarvan het mufsteenen muurwerk in het benedendeel der huidige
schipmuren over is"; in overeenstemming met de anonieme auteur van de Beschrijving van de hervormde Hippolytuskerk in Middelstum, Z,
£}, niet gepagineerd: =... een deel van het sloopmateriaal opnicuw gebruikt (...) in het onderste stuk v.d. muren v.h. nieuwe kerkschip.
Deze grijze tufsteenmuren zijn dus geen restanten van de muur van de oudsee kerk.”

77 Aldus naar vriendelijke mededelingen van de heren H. Boerema te Roderwolde en B. Kouwen te Tolbert. Halberrsma, *Warfum’ (noot
45) overweegt secundair gebruik van fsteen voor de noordmuur, omdar de voeting van de noorder zijmuur aan de binnenzijde rustre
op afwisselende lagen klei, wfsteengruis en kalkmortel alsmede in de bovenste lagen panikeltjes baksteen, terwijl de rufsreengruishaan
veel verder binnen de voeting werd aangetroffen dan uit bouwkundige noodzaak te verklaren viel.

78 Bevindingen gedurende de restauratie 1988-1ggo; vgl. ‘Kerkbehoud', Groninger Kerken, = (1gga) 18-19.

79 H.PH. Jansen en A. Jansen, red. en vert., Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum. Middeleeuwse Studies en Bronnen 20, Hilversum
1991, 232/233. De Eenrumers hebben vervolgens geld aangeboden om de kerk weer op te bouwen: ibidem, 234/235.



In Zuidwolde is juist het westelijk gedeelte van de rufstenen
kerk ges p;mrd.““ Van de gevels hebben de westelijke en de
noordelijke de meeste tufsteen bewaard; de zuidelijke is
voor een groot deel in baksteen hersteld. Aan de binnen-
zijde zijn de vensteromlijstingen en de portalen in noord-
en zuidgevel nog intact. Toren en kerk blijken - anders dan
tot dusver werd aangenomen — terzelfdertijd rot stand te
zijn gekomen. De oostmuur van de toren is als het ware

in de westmuur van de kerk geschoven; een dilatatievoeg
tussen de twee bouwlichamen verhindert het scheuren ten
gevolge van het ongelijk zich zetten van toren en kerk,

In Zuidhorn is van de tufstenen kerk, behalve de al genoem-
de in het zicht gelaten westwand, onder de bepleistering
een aanmerkelijk deel van zuid- en (vooral) noordwand nog

in wezen,®

46 De kerk van Zuidweolde uit het noordwesten tijdens de restauratie.
De tufstenen muur is veelvuldig in baksteen hersteld.

47 In de noordwand van de kerk van Zuidwolde tekenen de corspronkelijke,

nu met baksteen gedichte vensters zich duidelijk af.

8o Bevindingen gedurende de restauratie 19g8-1099.

81 Vrendelijke mededeling van de heer W. van der Veen te Groningen.

Van de kerk in Vierhuizen ten slortte is, onder andere uit het
schoolmeesterrapport, bekend dat het westelijk deel van
tufsteen is opgetrokken. De aard en omvang ervan laten
zich nu niet vaststellen.

Tufsteen en baksteen

[n het tweede en derde kwart van de twaalfde eeuw vond -
mogelijk mede onder invloed van de waarnemingen tijdens
de kruistochten - de technick van het stenen bakken ingang
in de landen langs de Noordzeekust en werd zij daar door
de kloosterorden van cisterciénzers en premonstratenzers
verder ontwikkeld. In Denemarken werd baksteen in 1163
toegepast, in Duitsland (Ratzeburg vidr 1170, de Dom van
Liibeck 1171) in dezelfde tijd. In Noord-Nederland is bak-
steen voor het eerst in 1163 toegepast bij de bouw van het
klooster Klaarkamp bij Rinsumageest.®*

Aanvankelijk werd baksteen - een nieuw en nog maar in
beperkte mate voorradig materiaal - vooral gebruikt voor
de bouw van berrekkelijk kleine bouwwerken. Her accent
lag in dorpen langs de zuidrand van de tegenwoordige
provincie Groningen: het koor van de kerk van Marum,

het koor van de kerk in Tolbert, de kerken van Midwolde
en Lettelbert (van beide is uit deze periode slechrs het schip
bewaard}, de kerk van Hoogkerk, het schip van de kerk in
Haren, het koor van de kerk in Noordlaren. Een andere

48 De westwand van het schip van de kerk van Zuidwolde.

De postmuur van de toren (links) is — gescheiden door een
dilatatievoeg — in de westmuur van het schip geschoven.

82 Hollestelle, Steenbakkerij (noot 16), 17-19: voor mogelijke invioeden uit het Nabije Oosten: 16 en 20. Over Klaarkamp: Glazema,
‘Onderzoek” (noot 12], 3g1-408; H. Praamstra en JW, Boersma, ‘Die archiologischen Untersuchungen der Zisterzienseraboeien Clarus
Campus (Klzarkamp) bei Rinsumageest (Fr.) und 5t. Bernardus in Aduard (Gr.)', Palaechistoria, 19 (1977) 173-250, hier 174-183.



concentratie is in het noordoosten van de provincie gelegen:

de kerken van Eenum, Oosterwijrwerd en Marsum.®? Alle
genoemde bouwwerken worden omsireeks of véor 1200
gedateerd. Aan geen enkel is, voor zover wij weten, een
tufstenen kerk voorafpegaan, Waarschijnlijk waren sommi-
ge kerken zelfs de eerste ter plaatse.

Met het ter beschikking komen van grotere hoeveelheden
baksteen raakte rufsteen allengs in onbruik, Wel bleef
fsteen onder bepaalde omstandigheden de voorkeur van
de bovwmeesters houden, Een voorbeeld is de ten westen
van de kerk vrijstaande toren van Uithuizen. De bakstenen
toren werd bekleed met brokken tuf, vermoedelijk om aan
te sluiten bij een (veronderstelde) tufstenen kerk. Tufsteen
wis in Uithuizen klaarblijkelijk schaars voorhanden. Bij
de restauratie in 1972 is de gepleisterde tufstenen buiten-
bekleding van de zuid- en westgevel vrijwel geheel door
nieuwe tufsteen vervangen; aan noord- en oostgevel kon

40 Aan de noord- en oostzijde van de toren van Uithuizen
bleef nog oude, moar secundair gebruikte tufsteen van deels
klein formaat bewaard. Het onderste deel is bij de restauratie

vernieuwd. Het kruisboogfries aan de oostgevel is een orna-
ment van Lombardische signatuur,

een belangrijk deel van de tufsteen worden gespaard. ™
Het tegenovergestelde zien we in Eenrum. Een tufstenen
kerk werd naar het oosten met drie traveeén in baksteen
verlengd. Vervolgens werd de wifstenen kerk afgebroken.
Het afbraakmateriaal werd voor de bouw van een nieuw
westelijk gedeelre van eveneens drie raveeén gebruikt,
maar nu aan de buitenzijde bedekt onder een beklamping
van baksteen, opdat de vitwendige aanblik gelijk zou zijn
aan die van het eerder gebouwd oostelijk deel. Aan de
binnenzijde werd de tufsteen gepleisterd en vervolgens
roodgesaust met op de verflaag witte schijnvoegen: zo
werd ook het interieur tor een eenheid gemaakt. Boven de
gewelven is de mufsteen in het zicht gebleven ®5

Bij de in 1974-1975 uitgevoerde restauratie van de in de
eerste helft van de veertiende ecuw gebouwde toren bij de
kerk van Noordbroek bleek de vulling tussen de bakstenen
buiten- en binnenhuid vit slordig gemetselde, secundair
gebruikte rufsteen te bestaan. In dit geval zal de tufsteen
afkomsntig zijn geweest van de voormalige kerk van Noord-
broek, die enkele kilometers ten oosten van de huidige op
een vooralsnog onzekere plaats heeft gestaan. 5
Uithuizen, Eenrum en Noordbroek zijn voorbeelden van
het gezamenlijk gebruik van wi- en baksteen, waarbij of
de tufsteen of de baksteen aan het oog werd onttrokken,
Het kan ook anders. Een tufstenen kerk, of het restant
ervan, werd in baksteen verhoogd of verlengd (of beide),
zonder dat men moeite deed het ene bouwmateriaal achier
het andere re verbergen. Wel is het vrijwel zeker dat de
kerken vervolgens werden gepleisterd.

(25

50 In Eenrum is boven de gewelven de tufstenen binnenmantel van de muur van

het westelijh deel der kerk te zien,

83 Vgl W.I. Berghuis en R Steensma, “Kerkelijke bouwkunst’, in: W.), Formsma e.a., red., Historie van Groningen Stad en Land, Groningen

1g7h, g 7-686, hicr bgg-66z,

84 Vriendelijke mededeling van de heer W[, Berghuis, Voorschoten; vigl. A. Bolt, Geschiedenis van Uithuizen, Uithuizen 1982, 208-200;

Willem van der Vieen, Restauratie hervormde kerk en foren te Uithuizen, Groningen 1977, 11-12 ¢n 28-2q.

85 Vriendelijke mededeling van de heer W.I. Berghuis, Voorschoten. Aldus ter correctic van R.A, Luijtiens-Dijkveld Stol, De kerk en toren
te Eenrum, Groningen 1975, 1-2; vgl. ook ‘Restauratienicuws, Eenram’, Bull. K.N.0.B., zesde serie, jrg. 1o (1957) kol. *243-*244;
.M., Molenaar, ‘De kerk in Eenrum’, in: Emrum, Eenrum 19gg, 63-08, hier 63-64.

86 H.G. de Olde, ‘De Nederandse Hervormde Kerk e Noordbroek®, Publ, S.0.6.K., nr. 14 (1975) 49-79. hier 50 en 6o-6:; vel. ). Craandijk,
Wandelinge door Nederland, 8 din., Haarlem 1882-18g0, VIII, 203.



In Godlinze, Usquert en Zuidwolde is waar de mfsteen
iveelal na gedeeltelijke afbraak) ophield in baksteen verder
gebouwd. Hetzelfde zien we, maar hier zonder voorafgaan-
de afbraak, aan de noordgevel van de kerk van Bedum, waar
de rondboogjes van het fries dat her tufstenen gevelvlak
afsluit van baksteen zijn gemetseld: wf- en baksteen maken
de indruk tot één bouwperiode te behoren.®

In Godlinze, Usquert en Zuidwolde is van de afbraakouf-
steen niet of nauwelijks opnicuw gebruik gemaake. In veel
andere kerken zien we de van afbraak afkomstige tufstenen
als gelijkwaardig materiaal in het baksteenmetselverband

opgenomen. Omdat het ietwat wisselende formaat van de
tufstenen toch redelijk overeenstemde met her gebruikelijke
formaat baksteen leverde dat niet veel problemen op.
Geisoleerde tufstenen treffen we aan in de muren van het

51 De noordgevel van de oorspronkelijke kerk van Bedum, De rondboogjes
van het baksteenfries (met als bekroning steeds éfn tufsteen) zijn een natuurlijke
voortzetting van het tufsteenmetselwerk.

52 De noordgevel van het schip van de kerk van Beerta. In het muurvlak
rondom het gedichte portaal 15 op willekeurige wijze tufiteen verwerkt,

koor in Doezum, de toren en de noordmuur van het schip
in Loppersum, de toren en het noordelijk dwarspand in
Middelstum, sporadisch in de neordgevel van het schip in
Winsum en wellicht ook in de muren van de achter pleister-
werk verscholen kerk in Tjamsweer, waar de tufstenen kerk
na de verwoesting van 1537 in het volgend jaar vermoedelijk
van de grond af in baksteen werd herbouwd. ™

Niet zelden zijn fstenen samengevoegd tot groepjes (zoals
aan de toren van Middelstum en het westelijk deel van de
kerk van Beerta) of rot lagen (2oals aan de noordzijde van
het koor in Baflo, de verhoging van het schip in Holwierde
en de noordgevel van het schip in Loppersum). Vrij om-
vangrijke stukken tufsteenmetselwerk ontmoeten we aan de
binnenzijde van de torens van Kantens, Nickerk en Stedum:
in alle gevallen is de tufsteen van afbraak afkomstig en
bovendien sterk gerestaureerd. Grote velden secundair
gebruikee steen zien we aan de zuidgevel van het schip in
Baflo, aan dwarspand en koor van de kerk in Leens en aan
het dwarspand van de kerk in Leermens. In het bijzonder
bij configuraries als de laatstgenoemde ligt bepleistering
voor de hand. '

Anders is dat bij de gezamenlijke toepassing van tuf- en
baksteen in zogenoemde speklagen. Daarbij worden lagen
baksteen afgewisseld met lagen tufsteen. Beide lagen zijn
veelal één steen hoog, maar afwijkingen komen voor: zo is

53 Het noorder dwarspand van de kerk van Leermens, met
secundair verwerkte (en bij de restauratie merendeels vervan-

gen) tufsteen, in het benedendeel in de vorm van speklagen.
Links tekent de contour van het afgebroken absidiool zich af.

87 Met dank aan de heer W.], Berghuis te Voorschoten, die mij hier op wees.
88 Halbertsma, ‘Archeologisch onderzoek® (noot 55), niet gepagineerd. Vgl. M.D. Ozinga, Dost-Groningen. De Nederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst, deel V1, de provincie Groningen, eerste stuk, *s-Gravenhage 1940, 22: “Aan de zuidzijde ofwel het koor-

gedeelte (...) zou nog eenige ufsteen voorkomen,”



het patroon aan de toren van Niekerk voor een belangrijk
deel één laag tuf met drie lagen baksteen (maar ook wel
twee of vier lagen baksteen, waarbij niet meer valt vast te
stellen welk patroon resultaat van de restauratie is). Voor-

beelden zijn verder de koormuren in Hellum en Siddeburen.

In Leermens (noordgevel dwarspand) en Loppersum
{noordgevel schip) is een begin gemaakt mert het toepassen

van speklagen, maar de bouwers hebben het na een aantal

lagen opgegeven, mogelijk omdar de hoeveelheid tfsteen

54 De toren van Nickerk, opgebouwd in speklagen van afwis-

selend tuf- en baksteen, gezien uit het zuidwesten.

55 Speklagen aan de noordgevel van het koor van de kerk in Siddeburen.

niet toereikend was, dan wel omdar men naderhand her
plan opvatte de gevel te pleisteren, wat bij beide kerken het -
geval is geweest.

Aan de toren van Uitwierde {waar de afgebroken kerk veel
dufsteen bevatte) zijn de speklagen vooral aan de noordzijde
te zien: aan de lisenen tussen de spaarvelden en in de ven-
steromlijsting in het middelste spaarveld van de onderste
geleding, — maar ook hoog aan de noordgevel komen ze
voor.®® Anders dan de bakstenen zijn de tufstenen in Uit-
wierde door uitspoelen sterk aangetast, war de speklagen
een aangevreten aanblik geeft.

Zoals gezegd zijn de speklagen aanvankelijk niet bedoeld
geweest om te worden gepleisterd, al is men er later in veel
gevallen (niet alleen in Leermens en in Loppersum, maar

waarschijnlijk in de negentiende eeuw ook in Hellum en

56 Speklagen aan de zuidgevel van het koor van de kerk in Hellum, Bij de onge-

lukkige restauratie is nauwelijks oorspronkelijk metselwerk bewaard gebleven,

§7 De noordgevel van de toren van Uitwierde met speklagen
aan de lisenen en in de vensteromlijsting. Ook verspreid of in

lagen elders in de gevel komen tufstenen voor,

8 W.I. Berghuis, 'De toren van Uitwierde®, Groninger Kerken, 8 (19g1) r12-118, hier 11,
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Siddeburen) wel toe overgegaan. Met de afwisseling van
verschillende steensoorten, en daarmee van verschillende
kleuren, werd cen decoratief effect beoogd; de corsprong
ervan zal in de Lombardische architectuur van Noord-ltalie
moeten worden gezocht.?” Opmerkelijk is intussen dat de
muur van het koor in Hellum ook aan de (gepleisterde) bin-

nenzijde uit tuf- en baksteen in speklagen is opgetrokken.®

Een enkele maal vinden we aan een bakstenen kerk inciden-
tele tufstenen, zonder dat (zoals in Baflo of Loppersum) een
groot mfstenen restant aanwezig is of we (zoals in Middel-
stum) van een voorgangster weten. Zo vond ik in Marum
aan west- en zuidzijde enkele wistenen, in beide gevallen in
of nabij de omlijsting van de bakstenen oegangspoort, en
zelfs aan de bakstenen kerk van Noordwolde één tufsteen.
Deze tufstenen kunnen heel goed van elders afkomstig zijn,
zoals de twee tufstenen kraagsteentjes aan de zuidzijde van
de toren van Moordlaren (de enige aan het gehele gebouw!)
dat zijn: in Noordlaren is immers geen tufstenen kerk
geweest.

Onduidelijk is de herkomst van de tufsteen aan het westelijk
deel van de in 1506 gebouwde nicuwe kerk van Beerta. De

58 Hoog aan de oost- en zuidgevel van de bakstenen verho-
ging van de in het benedendeel van tufsteen gemetselde toren

van Zuidhorn is een laag op hun kant staande tufstenen aan-
gebracht. Doaronder op de zuidoosthoek een fragment van een
roodzandstenen grafdeksel!

tufsteen kan van de vroegere kerk ter plaatse zijn afgeko-
men, maar ook wit het naburige Ulsda zijn overgebrache,
De kerk van Ulsda, die in elk geval in 1280 bestond, werd
in 1462 bij Beerta ingelijfd; in 1504 stond er nog een halve

muur. De stenen van kerk en toren gingen toen naar Beerta,

5q Terzijde van de bakstenen die de zuidelijke toegang tot de
kerk van Marum omlijsten zijn klaarblijkelijk bij een herstel-
ling enkele tufstenen ingemetseld.

bo In de noordgevel van de kerk van Noordwolde valt één tuf-
steen te ontdekken,

go Haiduck, Beginn und Entwicklung (noot g, 45, die voor speklagen onder andere naar Siddeburen verwijst, néemt in dezen een directe
invloed wit Lombardije aan, Andere Lombardische architecturale elementen zullen Groningen via het Rijnland hebben bereike. Dar geldt

voor motieven als de rondboogfriezen, de door lisenen onderbroken spaarvelden en de door bogen verbonden lisenen. Zie verder:

E. Kluckhohn, ‘Die Bedeurung Italiens fitr die romanische Baukunst und Bavormamentik in Deutschland®, in: Marburger Jahrbuch fir
Kunsturissenschaft, 16 (1955) 1-120; Hans Erich Kubach en Albert Verbeek, Romanische Boukunst an Rhein und Maas, 4 din., Berlijn 1976-1080;
Von Winterfeld, Romanik (noot 65). Met dank aan dr. C.E.J. van der Ploeg te Groningen voor zijn brede informatie ter zake.

t=)

Meischke, ‘Kleurenschema’ (noot 64), 59, voegt aan deze observatie toe: “Het gebruik van mufsteen aan gewelven en wanden bij overi-

gens wit baksteen oppetrokken kerken kan op het gebruik van pleisterwerk wifzen.” Eerder had hij geopperd dar wufsteen misschien
voor gewelven (bijvoorbeeld voor het apsisgewelfvan de kerk van Siddeburen) werd pekozen omdat men er de beste ondergrond voor

pleister- en schilderwerk in zag, Van der Wal, “Tufsteen’ (noot 72), 221, schrijft evenwel: “Opmerkelijk is, dat pleisterlagen op tufsteen

minder goed hechten dan op baksteen.” Von Winterfeld, Romanik (noot 64), 19, heeft een andere verklaring: “Wepen seiner Leichtigkeir

war der Tuft im Gewdlbebau gelicht.”



die van een kleine toren naar Bellingwolde.?? Intrigerend
blijft de opmerking van de schoolmeester van 't Zandr: “In
de kerkmuur heeft men enkele duifsteenen gevonden ter
dikte van 1o Ned. duimen en ter lengte van 31." Momenteel
zljn Ze niet te zien.

Tufsteen voor bijzondere doeleinden
Tufsteen, afkomstig van de eigen dan wel van een andere
kerk, werd veelvuldig gebruikt voor bijzondere onderdelen
van bakstenen kerken. De tufsteen aan de kerk van Beerta

is er een voorbeeld van: hij is er onder andere toegepast
voor de dorpels en de onderste delen van de dagkanten der
vensters., Het kunnen ook waterlijsten zijn, zoals we die zien
aan de toren van Godlinze of de afdekking van plinten,
zoals aan de rorens van Schildwolde en Stedum en aan het
zuiderdwarspand van de kerk van Loppersum. Tufsteen van
bijzondere vormgeving is toegepast in de ronde en recht-
hoekige omlijstingen van de casementen aan de dwerg-
galerij aan de oostgevel van de noordelijke dwarsarm (nu
alleen onderdak re zien) van de Martinikerk in Groningen,??
voor kapitelen in Stedum en ringen in Westeremden. De
driehoekige veldjes boven het fries aan de noordgevel van
het schip in Kantens® en de boogjes van afwisselend tuf-
en baksteen (ook een vorm van speklagen) aan de westgevel
van de toren van Godlinze zijn voorbeelden van precieus
tufsteengebruik.

De voorkeur voor tufsteen in dezen hangt samen met de in
vergelijking met baksteen gemakkelijker bewerking. Ronde
en hockige proficlen laren zich in rufsteen gemakkelijker
uitvoeren; baksteen wordt bij voorkeur in de gewenste vorm
gebikken, Merkwaardig is het dat ook het omgekeerde
voorkomt, zoals aan de dwarsarmen van de kerk van Leer-
mens, waarvan de muren in belangrijke mate van afbraak-
mifsteen zijn opgebouwd en de kraagsteentjes van baksteen
zijn gehouwen.

Losse vondsten

Wellicht is her aantal tufstenen bouwwerken groter geweest
dan wij nu met zekerheid weten. Losse vondsten zouden in
die richting kunnen wijzen; voorlopig bieden ze te weinig
houvast,

Zo vond Halbertsma in 1975 in de kerk van Noordhorn een
uit tufsteen gehowwen vrij primitief kapireeltje dat naar zijn
opvarting wellicht van de eerste toren afkomstig was. 5
Boersma rapporteerde dat hij in 1982 bij zijn oudheidkundig
bodemonderzock op het terrein van de voormalige kerk van

62 Tufstenen waterlijsten aan de voet van de toren van
Schildwolde.

62 Voor de casementen aan de dwerggalerij van de Martinikerk in Groningen
is tufsteen van de oude kerk gebruiki.

63 Tufstenen driehocken bowven het fries aan de noordgevel van het schip van de
kerk in Kantens. Ook een deel van het fries zelf is van tuf.

g2 In het relaas over de afbraak van de kerk van Ulsda en het hergebruik van de stenen wordt overigens alleen van bakstenen gerept:
AL, Smith, ‘Het eiland Ulsda’, in: Groningsche Volksalmanak 1go1, 196-224, hier 208-200; vgl. L. de Vrieze, ‘De restauratie der hervormide
kerk te Beerta’, in: Groningse Volksalmanak 1963, 137-163, hier 141 en 147.

O
T

3 PL. de Vrieze, ‘De restauratie van de Martinikerk re Groningen, tussentijdse balans®, Bull, K.N.0.B., 65 (1966) g2-101, hier g3 en afb. 5;

tekening bij Peters, Oud-Groningen (noot 39), 74, afb. gra; PL. de Vrieze en Jelle Otter, Het koor van de Martinikerk in Groningen, Groningen

1904, 15.

04 In Kantens is volgens Peters ook het fries zelfvan rufsteen geweest: Perers, Oud-Groningen (noot 3g), 56 en afb. 120; er is sinds de restau-

ratie van 1956-1958 nog sleches een schamel deel van over.

g5 H. Halbertsma, ‘Archeplogisch Nieuws, Noordhorn', Bull. K.N.O.B., 76 (1977) 28-29.
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04 Sterlijk gebruik van tufsteen aan de westgevel van de toren
in Godlinze.

Sauwerd drie brokken wifsteen had aangerroffen, naar zijn
oordeel "te weinig om daaruit het bestaan van een volledig
tufstenen kerk te kunnen afleiden.” 9 Bij zijn onderzoek
van de kerkheuvel van Oldekerk vond Kooi in 1998 slechts
brokstukken van bouwmaterialen, waaronder “een geringe
hoeveelheid wfsteen.”¥ Bolt maakt melding van de vondst
van “de rufstenen fundamenten™ van de kapel van Holwinde
nabij Usguert, welke kapel in 1299 heet te zijn afgebro-
ken.® Een eigen waarneming is die op het kloosterterrein
van Wittewierum: toen daar enige jaren geleden ten westen
van kerk en pastorie een sleufvoor een kabel was gegraven,
trof ik in de vitgeworpen grond enkele brokjes tufsteen aan,
Ze zullen mogelijk van de vroegere parochiekerk en niet van
kloostergebouwen afkomstig zijn. Ten slotte meldt Kremer
in zijn beschrijving van Westeremden, nadat hij de aandacht
heeft gevestigd op de voorheen in Westeremden gevestigde
school van het klooster Bloemhof in Wittewierum: “Er is
nog eene oude woning ten westen van het dorp, waaraan
veel dufsreen gevonden is."% Wellicht is dit afbraak-
materiaal van de kerk geweest.

Dit artikel is een grondig bewerkte en aanzienlijk uitge-
breide versie van de voordracht ‘Duurzaam bouwen in uf”,
die deel uitmaakte van het symposium De overgang van het

heidendom naar het christendom in Groningen, gehouden op

21 april 2001 in de kerk van Midwolde, ter gelegenheid van
het afscheid van drs. |.W. Boersma als medewerker van het
Groninger Instituut voor Archeologie.

De auteur dankt de heren W.). Berghuis te Voorschoten

en dr. Regn. Steensma te Buitenpost, die de tekst van de
voordrache kritisch hebben gelezen en van hun waardevalle
kanttekeningen en aanvullingen hebben voorzien, benevens
drs. JW. Boersma te Roden, die bij herhaling zijn kennis
aan het onderwerp dienstbaar heeft gemaakr.

Over de schrijver

H.G.de Olde, Domineeskamp 8, g471 BG Zuidlaren, tele-
foon o50 - 409 12 82, is rustend zenuwarts. Sinds 1977 is hij
lid van het bestuur van de Stichting Oude Groninger
Kerken; in 1981 werd hij voorzitter,

Verantwoording illustraties
1, g-12, L4, 19, 23, 27-43, 49-51, 53-58, bo, 61, 63, B4:
Jan Hovinga, Zuidlaren
2: LALE. Kronenburg, Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen,
Amsterdam 18gg, dI. IV
3: GW.C. van Wezel, ‘De oude kerk van Noordlaren®,
Bull. K.N.O.B., 76 (1977) 218, afb. 2.
4: C. Ahrens, Die friihen Holzkirchen Europas, Stuttgart 2001,
Katalog, 159.
: 5. Hart, Flint Architecture of East Anglia, Londen 2000, 6o,
afb. 22,

w1

6: Niewwe Grote Wereldatlas, Amsterdam/Brussel 1977, blad 6g.

7: De Groninger Archieven; foto John Stoel, Haren.

8: G.L.G.A. Kortekaas, Stichting Monument en Materiaal,
Groningen.

13, 16, 17, 22, 24-26, 44-48, 52, 50, 62: H.G. de Olde,
Zuidlaren,

i5: Tekening W.J. Berghuis, Voorschoten,

18: G. Binding, Baubetrieh im Mittelalter, Darmstadt 1993, 430,
afb. 184,

2a: LW, Boersma, ‘Oudheidkundig bodemonderzoek in de
Ned. Herv. Kerk te Hellum, Groningen’, Ber. R.O.B., 17
(1976) 149, afb. 4.

21: LW. Barneveld, Martini Kerk acheer de toren, Groningen
1984, binnenzijde omslag.

De publicatie van “Tufstenen kerken in Groningen'
is mede mogelijk gemaakr door Rabobank Nederland,

96 1W. Boersma, *‘Het archeologisch onderzoek van de standplaats van de Ned. Herv.-kerk te Sauwerd®, in: Groningse Volksalmanak 1g85-

1986, 145-156, hier 152,

g7 P.B. Kooi, ‘De verdwenen kerk van Oldekerk’, Graninger Kerken, 17 (2000) 112-1 17, hier 116; vgl. Henny Groenendijk en Gilles de Langen,
‘Giodds hof als bewaarplaats. Vooronderzoek naar de middeleeuwse kerk van Oldekerk, gem. Grootegast (Gr.)', in: Paleo-aktueel, g (1998)

B4-87,
g8 Bolt, Uithuizen (noot 84), 166-167 en afb. 31.
9 Kremer, Beschrijing (noot go), 330.
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